ALL. 1
PROVE PENETROMETRICHE



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 1

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via Leonardo da Vinci Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 15,00 m Note: -
‘A PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010486110
- committente : - data : 22107/2004
-lavoro - quola inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 0,50 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - data : 22/0712004
-lavoro  : - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 0,50 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
ologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp - RURp [Litologia Schmertmann 1978)
WL T N i T srenseRenge
& organi ille al m. abbie e ale m c
m 905 i 15 30 60 120 200 00 t c 0,0
| _—= 3 .
10 | o] 10| | H 1,0
“t o |
L
20 <: 20 o 20
-— L]
{ L]
- -
3.0 30 of [*] | |30
-
o -
40 — 40|* A 40
H
-
5.0 — 50|a g 5.0
Z] : .
8.0 - B.0 % 2 B0
™ -
.
.
7.0 7.0 *l e 7.0
L]
.
-
8.0 el 80| | | |a il 8.0
* -
.
90| 9,0 s 8,0
.
-
10,0 10,0 % ol || 10,0
. | \
-
1.0 11,0 bt | 1.0
.
-
12,0 120|, = 12.0
= L]
.
13,0 13.0 1*] el | 13.0
* -
.
14,0 14,0 * ls 14,0
' e
L]
15.0 T i 15.0
16,0 w0 | | | | 16,0
17.0 il i 17.0 ‘ 17,0
18,0 | 180 | | |18.0
| [
19,0 ] 19,0| | 190
20,0 20,0 | 20,0
| S — b

Saftware by DD Merlin - 0425840620

Ingegneria Civile ed Ambientale



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 2

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via Leonardo da Vinci Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 15,00 m Note: -

ROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110

- committents : -data: 22/07/2004

-lavoro -qguolainizio:  Piano Campagna

-localita - San Biagio ai Callalta - prof. falda : 1,00 m da quota inizie
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA -~ CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data : 22/07/2004
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 1.00 m da quota inizio
- note : - scala vert.: ¥
Rp/RL {Litclogia Begemann 1965 A.G 1. 1977) ‘Rp-RLURp (Litclogia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 3

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via Postumia Ovest

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 20,00 m

Note: -

COMMITTENTE:
LOCALITA': Dlmy (TV) Data; 12/01/99
CPT 1 fore franato a -1,80m dol p.c.
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 4

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via Postumia Ovest

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 20,00 m Note: -
COMMITTENTE:
LOCALITA": Olmi(TV) DATA: 12/@1/99
CPT 2 acqua a -1,18m dal p.c.
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 5

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 20,00 m Note: -

COMMITTENTE:

LOCALITA®: Olm(TV) DATA: 12/01/99

CPT 3
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 6

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Olmi - Via Bergamo Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 15,20 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente : - data 20/04/1989
-lavoro - quota inizio Piano Campagna
- localita Oimi di San Biagio (TV) - prof. falda : -2,10 m da quota inizio
- scala verl 1: 100
Rp (kgicm) RL (kglem?)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE ‘
- committente : - data 20/04/1999
-lavore - quota inizio Piano Campagna
- localita - Olmi di San Biagio (TV) - prof. falda - -2,10 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
"~ RpIRL (Litologia Begemann 1965 A.G1. 1877) B Rp-RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 7

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Olmi - Via Bergamo

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 20,20 m

Note: -

- commitiente
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PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1:

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- committente - data ! 20/04/1999
- lavoro - quota inizio ; Piano Campagna
- localita Qlmi (S.Biagio) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala ver.: 1: 150
S L (Litologia Begemann 1965 A.G.. 1877 Rp - RURp |Litologia Schmertmann 1578
i (Tm:%gm lﬁ'i:ﬂed umil_ra?_b,) 3 slA:A{A Aﬂﬁ?ﬁ 58 !
i 0.0 Argille organi e_ﬁ gille Sabbie lim |‘ lmlclgf & m 0.0
' Tel 11
0] . I 1] L__u-_J.L';._ 10
20 — | | . ‘ : |!| 20
N . i 0 e O O
3'0—— = —..?h:- 1 ‘l.! .'-'| t i L 30
40 —— i "i_' | | =| 40
=== i TTI_:|_'1‘T_-TT—
| SRR PR B
60 PP 18 L] ea
i RERORME
[ LS ,;=_'__;.;|. 11|70
80 VLU LIS L] ] e
| NEENLEE
9.0 | | | 7 o '!i . 9.0
100 I_ Ll delel L1 f100
| | | '- -
1.0 | I O Y I LB
~ |
120 | = yia o s [120
130 ol -iE'- | 13.0
| -
14,0 L2 olel | |10
15,0 . : : :E-g'_ 15,0
16,0 . 1s,nl I _|160
170 . L4 ,.E |t ':! L lr_- 170
! - |
180 | s s LLLLLL I3 L la]180
[ ] ] ]e i
19,0 | | .| 19,0
] R = T rl'"b-
U S S _k_]..ﬁ'J[ L [200
(11111
210 21,0 ERENERNN-T
) 1171 [ 1TTT
20| . m_ w1 220 1 L O 0 -
-5 ] n’ﬂ—“':'—l!—jl—lf-%-—l' 230
20| | 2¢0) | | [ [ || ] ][ ]|no0
250 = R s0| | L_'_| | 1Y
i 3 | 11
20 260] | | | | 1111 | 26,0
70| |20 —-15—=—i—|—!— 1L L] fere
T N
260 | | ERU SIS S - B X ;;.|__|__‘_| 1Ll |2s0
290 . | !__ze,o
30,0 | |300

Prove penetrometriche

11




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 8

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Olmi - Via Bergamo Comune: San Biagio di Callalta

s Note: -
Profondita: 15,20 m
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente : - data 2070411999
- lavoro = quota inizio : Piano Campagna
- localitd - Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda 1,35 m da quota inizio
- scala vert - 1: 100
_Fip (kg/em?) RL (kgfcm?)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1:

Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3

_ VALUTAZIONI LITOLOGICHE .
- commitiente : -data: 20/04/1999
-lavoro - gquota inizio : Piano Campagna
- localita - Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda : -1,35 m da quota inizio
ole: 000 -solavel ¥i e

Rp/RL (Litologia Begernann 1965 A.G.I. 197T) . Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 9

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,60 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente - data 23.03.2000
- lavoro - quota inizio : p.c.
- localita San Biagio di Callalta - prof. falda : -1,30 m da quota inizio
- scala vert 1: 100
Rp (kg/em?®) RL [kgicm?)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- committente - - data 23.03.2000
- lavoro - gquota inizio L.
- localita San Biagio di Callalta - prof. falda : -1,30 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.. 1877) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 10

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 9,40 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente - data 23.03.2000
-lavoro - quota inizio pc
- localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,30 m da quota inizio
scala vert.. 1: 100
Rp (kg/cm?) - RL (kalem?)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
~ VALUTAZIONI LITOLOGICHE -
- committente : -data: 23.03.2000
- lavoro - quota inizio : p.c.
- localita San Biagio di Callalta - prof, falda : 1,30 m da quota inizio
-note: - scala vert.; 1: 100

Rp/RL (Litologia Begmm 1“5 ﬁL?nL 1977) Rp - Rl..fﬂp (Litologia Schrrltrlmum 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 11

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: San Martino — Via Greguoli Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
FPFROVA PENETROMETR.STATICA C I i
DI AGRATITI I | I O RESISTENZA RI-6FL-BY
PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 ¢ data : 30.1.92
Comnittente quata inizio ¢ F.C,
Localita ¢ prof. falda = 1.43 m da guota inizio

gcala profonditd & 1 & 100

resistenza alla punta Ap (kg/cmd) laterale AL (kg/cmd)
0 5 10 0 W & 50 &0 0 80 F0 100 120 140 150 180 200 ZA 0 0.3 |1 2 3
‘L:l_ r r - r e T T T e — T P gy

o
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litologia (Schmertmann 78)

prof. falda = L4 m da guota Inizio

scala profondita & 11 100

{Begemann 1943

guota inizio : P.C,

data : 30.1.92

STATICA

L.ITOLOG 1 CHE

P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

litologia

FPROVA PENETROIMETR
VALUTA=ZITI ONI

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 12

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: San Martino — Via Greguoli

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 9,00 m Note: -
PROVA PENETROMETR. STATICA cCEeT 2=

DIAGRADMMTI

| -

RESISTENZ=ZA

RZ-GPL-89

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t
Committente ¢
Localita

data : J0.1.92

guota inmizio ¢ P.C.

prof. falda = 1.8Z m da guota tmizio
scala profondita & 1 ¢ 100

resistenza alla punta Rp (kg/ce?)
=

0 5§ 10 20 30 & 30 &0 70 80

e e e e L L L T T T ——

laterale RL {ko/cmt)
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P =
RAi-GPL-89

30.1.92

quota 1nizio ¢ P.L.
prof. talds = 1.B2 m da quota imzio

scala prorondita &

(Begesann 1963)
200

data

LITOILOGICHE
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litologia

-

PROVA PENETROMETR.STATICA

FENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 13

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi — Via Marconi Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,60 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente : -data: 19.04.2001
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localitd Olmi di San Biagio di Callaita - prof. falda : 1,05 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
T Rp (kglem) RL (kglcm’)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA ' CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

- commitiente : - data : 19.04.2001
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,05 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL ia Begemann 1965 A.G.L. 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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Geologia, geologia applicata, geolecnica, idrogeoiogia.
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 14

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Rovare — Via Pascoli Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,20 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 01
e DIAGRAMMA DI RESISTENZA - _
- committente : -data ; 08.03.2001
- lavoro - quota inizio | Piane Campagna
- localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,60 m da quota inizio
- scala verl.: 1: 100
Rp (kg/em?) o - RL (kg/em?) -
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geotecnica, idr
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 01
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- committente : -data: 08.03.2001
-lavoro @ - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,30mdaquota inizio
- note ; - scala vert.: p 1_00
Rp/RL Wh Begummn 1m A.G.. 1977) Rp - aunp [Lﬁoiégll mmm 1978)
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Geologia, geologia app g ica, idrogeologia.
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 15

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Rovare — Via Pascoli Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,20 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 02
- DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- mﬁmeme > - data: 08.03.2001
-lavoro - quota inizio - Piano Campagna
- localita : San Biagio di Callalta - prof, falda : 1,50 m da quota inizie
- scala vert.: 1: 100
Rp (kg/lem?) 5 RL (kglom?) o
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 02
5 VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- committente : - data : 08.03,2001
-lavoro - quota inizio Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
- note : ) ) - scala verl.: 1: 100
Rp/RL ia Begemann 1965 A.G.l 1977) Rp-RLRp (L ia Schmertmann 1978
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Geologia, geclogia applicata, geotecnica, idrogeologi
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 16

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA -
- committente : - data : 11.10.2001
- lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callaita - Tv - prof. falda : 2,00 m da quota inizio
- scala vert.: 1100
Rp (kgcm?) ) RL (kg/em?)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

- committente : - data : 11.10.2001
-lavoro - quota inizio - Piano Campagna
- localita San Biagio di Callaita - Tv - prof. falda : 2,00 m da quota inizio
- note : - scala vert.. 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.. 1 -RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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Geologia, gelogia applicata, geotecnica, idrogeologi
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 17

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 11,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente : - data: 11.10.2001
- lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callaita - TV - prof. falda : 2,00 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
R o RL (kglom’)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

- committente : - data : 11.10.2001

-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - TV - prof. falda : 2,00 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL ia Begemnann 1965 A.G.l. 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 18

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 4,80 m Note: -
~ PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 01
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010486-110
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 01
) VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2 010496-110
- committente : - data : 15/01/2003
- lavoro  : - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagic di Callaia (TV) - prof. falda : 1.50 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (_tr.mlonhﬂeuunm 1965 I.O.l 19771 - Rp - RLIRp ll..ﬂologh Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 19

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 9,00 m Note: -

' PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 02
DIAGRAMMA DI RESISTENZA  2oi048410

- committente : - data : 15/01/2003

-lavoro - quota inizio : Piane Campagna

- localita San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : 0.80 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 02
VALUTAZIONI LITOLOGICHE _ 2.010496-110
- committente : - data : 15/01/2003
- lavoro  : - quota inizio : Fiano Campagna
- localitd San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : 0.80 m da quota inizio
- note ; - scala vert.: 1. 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l. 1 Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 20

Tipologia: Prova penetrometrica dinamica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 17,40 m Note: -
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 21

Tipologia: Prova penetrometrica dinamica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 19,20 m Note: -
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 22

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Rovareé — Via Grande

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 14,00 m Note: -
\ COMMITTENTE:
CANTIERE: ROVARE'-S. BIAGIO DI C. (TV)
} ; PENETROMETRIA: ROVARE' 1
DATA: ?29/02/96 QUOTA:P.C.
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 23

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Rovaré — Via Grande Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,40 m Note: -

COMMITTENTE:

CANTIERE: ROVARE'-S. BIABIO DI C. (TV)

PENETROMETRIA: ROVARE® 2

DATA: 29/02/35 QUOTA:P.C.
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 24

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Olmi - Via Bergamo

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 20,00 m

Note: -

~ PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA -
- committente : - data: 12.03.02
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localitd - Olmi - S.Biagio - prof. faida : 0,70 m da quota inizio
- scala verl.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- committente : - data : 12.03.02
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita Olmi - S.Biagio - prof. falda 0,70 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
o Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.1. 1977 = Rp-RLRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 25

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Olmi - Via Bergamo Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 20,00 m Note: -

" PROVA PENETROMETRICA STATICA = CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA

S o _data: 12.03.02
. 1 - ;
- mn;r";' e:nle - quota inizio : Piano Camnagna_ »
- ita i - 5. Biagio - prof. falda : 0,70 m da quota inizio
localita Olmi - S. Biag g il i
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA " CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 26

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Olmi - Via Bergamo Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 20,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
~ DIAGRAMMA DI RESISTENZA

- committente : - data: 12,03.02
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna

- localita Qlmi - S. Biagio - prof, falda : 0,70 m da quota inizio
- scala vert. 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE _ B
- committente : -data: 12.03.02
-lavoro - guota inizio . Piano Campagna
- localita Qlmi - S. Biagio - prof. falda 0,70 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100 N
~ RplRL qr.iuoqiasagm 1965 AGL m'n " Rp-RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta

PROVA PENETROMETRICA N. 27

— Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Olmi - Via Bergamo

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 20,00 m Note: -
B " PROVA PENETROMETRICA STATICA  CPT 4
B DIAGRAMMA DI RESISTENZA s s
- i ! data:
B ;o\mrrgllle?'lle - = qzca!a inizio : ;’?ahg%aomzpagna
-localita QOlmi - S.Biagio - prof. falda : 0,70 m da quota inizio
- scala vert. 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
VALUTAZIONI LITOLOGICHE -
- committente - - data : 12.03,02
-lavoro - quota Inizio Piano Campagna
- localita - Olmi - S.Biagio - prof. falda : 0,70 m da quota inizio
- note : - scala verl.: 1: 100
Rp/RL [Llhloqhﬂegemm1m A.G. 1977) Rp- RUR hsdmnnum 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 28

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Roma Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 11,80 m Note: -
- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496-110
- committente : o -data: 11/11/2002
-lavoro - quota imizio Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta (TV) - prof. faida : 1.20 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE . 2.010496-110
- committente : - data: 11/11/2002
-lavoro - quota inizio Piano Campagna_ )
- localita San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : 1.20 m da quota inizio
- note ; - scala vert.: 1: 100
RpRL (Lito hBeganunn't!ﬁ AG.. . R RUl!pt logia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 29

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi - Via Borgofuro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,60 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente : -data : 03/03/2003
-lavoro - quota inizio : Fiano Campagna
-localita : Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,00 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

-~ PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data : 03/03/2003
-lavoro - guota inizio : Piano Campagna
- Ioctgma : Qimi di San Biagio di Callalta - prufl.afalci: : } I}'L'j1 % da quota inizio
-note : - scala vert.: g
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 30

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Rovaré — Via Postumia Est Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 15,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010485-110
- committante : - ciata : 2204003
- lavorg - quoia inizio Piana Campagna
-localita - Fagaré di San Biagio di Callalta = prof. falda 1,40 m da quola Intzio
- scala vert. 1:100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data: 22/04/2003
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Fagaré di San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,40 m da guota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) ~ Rp-RLIRp (Litologla Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 31

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Fagaré — Piazza 4 Novembre Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 11,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1

DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente - data : 29/08/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Fagaré - prof. falda : 0,80 m da quota Inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010486-110
- committente -data: 29/08/2003
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita Fagaré - prof. falda : 0,80 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1865 A.G.I. 1977) Rp - RL/IRp (Litologia Schmertmann 1878)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 32

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Risorgimento Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 12,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496410
- committente - data ; 10/04/1996
-lavero - quota inizio : Piano Campagna
- localitd San Biagio di Callalta (TV) - prof, falda 0.80 m da quota inizio

- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE ) 2.010495-110
- committente : - data : 10/04/1996
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : 0.80 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Litologia Begemann 1965 A.G.1. 1977 Rp-R {Litologia Schmertmann 1978]
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 33

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Risorgimento Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 11,20 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA ~ CPT 4
DIAGRAMMA DI RESlSTE!‘ZA 2010486110
- committente : - data : 10/04/1996
-lavore - Quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta (TV) :z!;a r::i:.‘: ?.:851?0:!: quota inizio
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
VALUTAZIONI LITOLOGICHE SR
- committente ; - data 10/04/1996
-lavoro : - quota inizio : Pianc Campagna
- localitd San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : 0.85 m da quota inizio
- note ; - scala vert.: 1: 100
RpIRL (Litologia Begemann 1965 A.G.l. 1 -RURp (Litologia Schmertmann 1978
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 34

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 2 Giugno Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 9,40 m Note: -
- PROVA PENETROMETRICA STATICA = CPT 1
_ DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente : ) -data: 20/01/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda ; -1.25 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

o PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - data : 20/01/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-lpcalita San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : -1.25 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1:100
RpiRL (Litologia Begemann 1865 A.G.I. 1977) Rp-RL/Rp [Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 35

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via 2 Giugno

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 11,00 m Note: -
_____ PROVA PENETROMETRICA STATICA ~CPT 2
- DIAGRAMMA DI RESISTENZA B RS
_committente : - data : 21/01/2003
-lavora -quotainizio:  Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : -2.30 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2

VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010436-110
- committente : -data: 21/01/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta (TV) - prof, falda : -2.30 m da guota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL [Litclogia Begemann 1965 A.G.I. 1977} Rp - RURp (Litclogia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 36

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via 2 Giugno

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 12,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
- DIAGRAMMA DI RESISTENZA -
- committente : - data : 21/01/2003
-lavorg -quota inizio:  Piano Campagna
-localita - San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : -1.25 m da quota inizio
- scala vert.: 1:100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE - 2.010496-110
- committente : - data: 21/01/2003
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : -1.25 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1865 A.G.I. 1977) Rp-RLURp [Litologia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied  Limi sabb, Sabbi
Jl\rguk:I arganiche Aglllle S;"bhie lirm, Sabl?ie eeffhiale é P ? ﬁ é g g ? E ?n g 8
m 00s 15 30 60 120 200 00 1 B 0.0
r / ‘ : . i
1.0 | 10 ]| Tel® 1.0
20| 2= 2.0 : 20
| L——"T" | L [
30 I —— 30{ | .| * | |30
--=_—.-_:;=F. [ : | 21
4.0 " 40| R 40
—— WL
-
: -
5.0 e —';;__._ = 5.0 - . 5.0
-
._'_‘,_,_.-r-“_' .l -
6.0 [T 60/ " 60
-
= s |
7.0 S | — 7.0 . 7.0
H
o
8.0 o 80|, . 80
.—:.________.{_ . I = .
9.0 — 9.0 i o | 80
L N L A 3
-
-
10.0 2 10.0 *le|100
-
— H
11.0 P 11.0 : 1.0
e freras 1
-
12.0 e 12.0 2120
13.0 13.0 13.0
14.0 14.0 14.0
15.0 15.0 15.0
16.0 16.0 16.0
17.0 ) 1r.0| 170
18.0 18.0 18.0
19.0 190] | _ ! 19.0
20.0 I 200| | | 20.0

Software by: De.D Mexfin - D425/840820

Ingegneria Civile ed Ambientale

65



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 37

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 2 Giugno Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -

o PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4

DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010498-110

- committente : - data : 20/01/2003

-lavoro -quota inizio :  Piano Campagna

-localita San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda ; -1.35 m da quota Inizio

- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data : 20/01/2003
-lavaro - quola inizio : Piano Campagna
- localita : San Biagio di Callalta (TV) - prof, falda : -1.35 m da quota inizio
- note - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.1. 1977) Ry~ RLIRp [Liiclogia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 38

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 2 Giugno Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 12,60 m Note: -
"PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 5
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente © _data: 2100172008
-lavero -quota inizio:  Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta (TV) - prof. falda : -1.20 m da guota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 5
- VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
-committente : -data : 21/01/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Blagio di Callalta (TV) - prof. falda : -1.20 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL [Litologia emann G.L. Rp-RURp (Litologia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied  Limi sabb. Sabbis & AAAAA
Argille organiche Argifle  Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie 3 1 mec ¢ g g ss ?1 3 E
m 00 15 30 60 120 200 0ot c 0.0
— I | -
. = |
1.0 1.0 b 1.0
—] -
| = e
2.0 ¥ | 2.0 | : 20
- 1 T .
_,d_—c—-'"_F"_F | I . i
30 | l 30la| | |* 30
- :;.——- T .
_'_'_'_,_,_,_l-"_'_'_'_'_.-._. & L]
4.0 ——— 40 * o 40
ﬁ______,__-—ﬁ . | .
1 -
5.0 [T 5.0 " 50
."_FF._._ - :
6.0 | 'Z: 60 ° . 6.0
L] -
-£ . *
7.0 = 7.0 - - 7.0
= -
-
8.0 8.0 1*l lel L 1 ]| ] 80
. ol%
—— | -
80| T s 9.0 HE R
— i
-
_".—-—\_____\_ -
10.0 Pl 100 | | s |00
3 [ | [ 1%
— -
11.0 11.0 *l110
-
-
12.0 12.0 +|120
4 :
-
13.0 13.0 13.0
| B |
14.0 14.0 14.0
[ T T
15.0 15.0 1l 150
16.0 16.0 | |16.0
17.0 17.0 17.0
18.0 18.0 L | | |.o
18.0 19.0 | 19.0
20.0 20.0 | 20.0

Software by: Dr.D.Medin - 0425/840820

Ingegneria Civile ed Ambientale

69



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 39

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi - Via Cadore Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -

~  PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1

DIAGRAMMA DI RESISTENZA AT

- commitienta : - data : 11/06/2003

-lavoro  : - quota inizio : Piano Campagna

-localita Olmi di San Biagio di Callaita - prof. falda : 0,60 m da quota inizio

- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010486110
- committente : - data : 11/06/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita Oimi di San Biagio di Callalta - prof. falda : 0.60 m da quota inizio
- note ; - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologla Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1878)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 40

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi - Via Cadore Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
'PROVA PENETROMETRICA STATICA ~ CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010406-110
- committente : o -data : 11/06/2003
-lavoro -quota inizio:  Piano Campagna
-localita : Olmi di San Biagio di Callaita - prof. falda : 0,40 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2

VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data: 11/06/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita QlImi di San Biagio di Callaita - prof, falda . 0,40 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL {Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp-RLURp [Litologia Schmerimann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 41

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi - Via Cadore Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -

- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110

- committente : - data : 11/06/2003

-lavora - quota inizio : Plano Campagna

- localita Qlmi di San Biagio di Callalta - prof, falda : 0,60 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010496-110
- committente : -data: 11/06/2003
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda : 0,60 m da quota inizio
- note : - scala vert.: : 100
Rp/RL {Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 42

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi - Via Verona Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 6,80 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA  CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA S OOASBA
- commitlenta : -data: 11/06/2003
-lavoro - quota inizio :  Piano Campagna
-localita  : Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010495-110
- commitiente : -data : 11/06/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
P ologia mann 1.1877) Rp - RLRp (Litologia Schmertmann 1378)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 43

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi — Via Turazza Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 4,20 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA  CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA Ty
commitente: o —data 10/09/2003
-lavoro : - quota inizio :  Piano Campagna
-localita : Olmi di San Biagio di Callalita - prof. falda : 2,46 m da quota inizio
- scala veri.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
- VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010486-110
- committente : -data: 10/09/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita QOimi di San Biagio di Callalta = prof. falda : 2,46 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp - RL/Rp [Litologia Schmerimann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 44

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi — Via Turazza Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente : - data : 10/09/2003
-lavoro : - quota inizio :  Piano Campagna
-locality Olmi di San Biagio di Callaita - prof. falda : 2,40 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data : 10/08/2003
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
-localita Olmi di San Biagio di Callalia - prof. falda : 2,40 m da quota inizio
- note ; - scala vert.: 1:100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp - RLRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 45

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi — Via Turazza Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
ENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente : - data @ 10/09/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita Qimi di San Biagio di Callalta - prof. falda ; 2,50 m da quota inizio
- scala vert.; 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3

VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - data : 10/09/2003
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
-localita Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda : 2,50 m da quota inizio
- note ; - scala vert.: : 100
"Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.I,1977) Rp - RLRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 46

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 8,20 m Note: -
Rifer. : SB-Sett
PROVA PENETROMETR.STATICA CcCPT 1
DIAGRAMMI DI RESISTENZA GPD-2-92
PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t data : 30-07-9¢
Cantyere ' guata iz o op.c.
Localita : San Biagio di Callalta TV prof, falda = -0.50 m da quote inizie
scala profonditd = 1 : 100
resistenza alla punta Ap (ko/cm?) laterale AL (kafcm?)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche
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LI TOLOGICHE
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 47

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 9,00 m Note: -
Rifer, : SB-Sett2
PROVA PENETROMETR.STATICA CPT 2
DIAGRAMMI DI RESISTENZA GPD-I-92
PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t data : 30-07-9%
Cantiere : guota inizio @ p.C.
Localitd  : San Biagio di Callalta TV prof. falda = -0.50 m da quota inizio

scala profonditd 2 1 & 100

resistenzs alla punta Rp (kofcn?) laterale AL (kofcm®)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

. §B-Battd

Rifer,

CcCPT 2

GPD-Z-92

LITOLOGICHE

PROVA PENETROMETR.STATICA

VALUTAZIONI

: 30-07-98
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PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 48

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Nerbon — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 8,00 m Note: -

Rifer. : §B-Seitl
PROVA PENETROMETR.STATICA CPT 3
DIAGRAMMI DI RESISTENZA GPD-7-9
PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t date : 30-07-98
Cantiers : quota inizio o p.c. _
Localita  : San Biagio di Callalta TV prof, falda = -0.60 m di quota imizieo
scala profonditd # 1 @ 100

resistenza alla punta Rp (kg/ce')
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Jitologis (Schmertmann 78)

CPT 3

6P0-1-92

' Pt

: 30=07-98
scala profonditd =

prof, falds = -0.60 m da quota inizio

quota inizio

data

(Begemann 1965)

200

LITOLOGICHE

P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche
: San Biagio di Callalta TV
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PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 49

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 9,20 m Note: -
Rifer, : $B-Settd
PROVA PENETROMETR.STATICA CPT 4a
DIAGRAMMI DI RESISTENZA GPO-1-42
PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t data : 30-07-98
Gantiere quota inizie : p.¢
Localitd - San Biagio di Callalta Tv prof, falda = -2.30 »n da quota inizie

scala profonditd = 1 : 100

resistenza alla punte  Rp (kg/cm?) laterale AL (ka/cmt)
. T a0 i i 1 an n " i 'WT A an " - - i
) 0 5 10 20 30 40 50 60 0 BO 30 100 120 140 160 180 200 220 0 0.5 1
[l L e e L L N S SO e s s ey [
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2100
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!

[

A

CPT 4
Titologia (Schmertmann T8)

GPD-2-82

10-07-48
prof, falda = -2.30 m de quots inizio

scala profonditd =

data :
quata inizio
(.6, 1. 1377)

200

(Rp/RL
p/AL) -

LITOLOGICHE

: San Biagio di Callalta TV

P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 50

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Fagaré — Vicolo dei Bersaglieri Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 12,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA B 2.010498-110
- committente : ~data: 14/01/1998
-lavoro -quota inizio:  Piano Campagna
- localita : Fagaré di San Biagio di Callalta :gﬁn;fl;lsgr?—:: l“}.:TCf‘{]nﬂda quota inizio
F:,i'u (kﬂ?fm?ﬂ ZIU 30 40 50 60 TO B0 90 700 110 120 130 140 150 URl.!I_(kg’ggl' 40 5.9 0,0
9 T T - - - 1 tfm,
:_I— | | Falda :0,70m g___
10 T = T 10
20 | i . : I 2.0
30__‘5' 3.0
I . : == .
40 =1 | 4,0
&= =]
50 | - 50
60 p— ‘ ! j 1 [ 80
S 1l |
70 X T : 70
80 | ’ L O I | | 8o
. 1] | |
90 = ' ] | 9,0
T |
10_5' 1I[-.Ill..ll[l[, 10.0
[ [T | | |
11.0 1 1 11,0
'—1;5;‘!\\II|'1|'J .
12,0 ] - 12,0
[ ‘ | =
130 i N | 13,0
140 | | 11 B 140
|
15.0 | - 150
|
16,0 | | 16,0
17.0 | 17,0
180 ] | B a 18.0
180 ‘ | 19.0
00 | ‘ L] ‘ | F 200

0 10 20 30 40 &80 60 70 80 80 100 110 120 130 140 150 00 20 40 6.0

Software by Dr.0 Merlin - 0425/840820

Ingegneria Civile ed Ambientale
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE - 2.010496-110
- committente : -data: 14/01/1998
-lavoro - guota inizio : Piano Campagna
- localita Fagaré di San Biagio di Callalta - prof. falda : 0,70 m da quota inizio
- note : - scala vert.. 1: 100
o Rp/RL {(Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp - RLRp (Litologia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied  Limi sabb. Sabbie
Atgillscurganiche Arrgllle S:::b?: lim. Sabbiee Gehiaie 8 ltk tA & g é % E E ?1 3 8
m 00s 15 30 60 120 200 00 t c 00
.,._._.--"""_""_ﬂ_'_. i | | ] - . T
10 ™ | 1ol | || |3 | 10
"‘-—-__?’ 1 L] .
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30 .————-*}"‘ 3.0 al I® 30
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— .
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50 J J;? 5,0 -4 5,0
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8,0 —1 6.0 - » 8.0
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70 ,,__F--r—ﬂ_"’:';:‘l 7.0 | lel*l | 70
. e L1
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. O
I —— . .
9,0 “?:.. 9.0 | | *lal | 90
.
L]
— | .
10,0 L— 10,0 *| | |100
. L]
I—ii ol |°
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————1" sl .
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| e =

Saftwans by: DrDMerfin - (425840820
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 51

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Fagaré — Vicolo dei Bersaglieri Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 11,20 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2

- DIAGRAMMA DI RESISTENZA - 2010486-110

- committente : - data: 14/01/1998

-lavoro -quola inizio:  Piano Campagna

- localita  : Fagareé di San Biagio di Callalta - prof. faida : 0,80 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100

Rp (iglom’) RL (kg/em?)
00 0 2|ﬂ 30 40 50 B0 70 AD 90 100 110 120 130 140 150 0.0 : 20 4,0 6.0 0.0
| | | | | '::_5. m
| Falda :0{80m &L
t =2 1.0
il | 20
‘ 3,0
1
]
T
i o . | 40
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! 6.0
|
. ]
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. | ] 8.0
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- = — 9.0
T I 11 [T |I _
. | | T 1 i E =
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L1 A O I O | Pl 1 = I 18,0
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L | i
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Software by: Dr.0.Merin - 0425/840820
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - dala : 14/01/1998
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita  : Fagare di San Biagio di Callalta - prof. falda : 0,80 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1877) Rp-RURp (Litclogia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied  Limi sabb. Sabble
Arglllecurganidm Arglla Sabhﬁ lim. SabbieeGehiaie 5 ? 't!~ #n 9 é % E g 1'?1 5 E
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 52

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Roma Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 13,00 m Note: -
Rifer. ¢ sbiagiol
PROVA PENETROMETR. STATICA cPr 1
DTAGRAMMI DI RESISTENZA opD-1-12
PERETRONETRO STATICO tipe GOUDL da 1Q ¢ data ¢ 10/04/1996
Cantiere quots imizio & p.c.
Localitd @ San Biegio di Callalta [TV) prof. [alde = 0.80 w du quots inizie
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: shiagiel

Rifer.

P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

1

CPT
EPD-1-82

PROVA PENETROMETR.STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

¢ 10/04/13%6

data

PENETRONETRO STATICO tipo GOUDA da 10 t

Cantiere

guota inizio

L p.c.

0.80 0 da quota inizin

prof. falda

. San Biagio i Callalta (TV)

Localitd

: 100

scala profonditi = 1

litalogia {Schaertaann 78)

{Begenann 1965)

{Rp/RL)

0
i

litologia

!
1
L

ol e
| en=
(v =
L
| w1 |
| =wm |
- s i |
-
(-3 .
-
Tt |
ok

—
~—
o
—
1
-
—
-
Ak
—
-
—
=
ki 25
—
-y
o
—_—
—
==
=

T —

L= =) L=

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll e T T T Tooon oooooooooo
1111111111111 e e e e iy 1ot T L R S e s by
lllllllllll e e e e e e N e
|||||||||||| T TR e S S r o o mmEssssmsEEsSTE T FTmsEmEesms=s—e—_——
IIIIIIIII T T R R N I TR - e i R A e e SR e )
IIIIII P e e e
|ﬂ||u IIIII e e e e e et T e e M e ul M T e e e e e ek et R e e
bl Sapeptita e tabeaut ol S S it et Ty Saeete - Shies ittt pes it S O SRR
T T R e e e e T e e B Sy i T e 1

A - L O T T TE TS W =LA A
1 — — —_— —

el =] — e

I R e
B e e T T —

- =
D —
O
-
—
e = I B -5 =] o
o am |
—_—— e = = =
— = =
.lluuql |||||||||| T — " — N e i o o —
e B = 1] s
“-rl-l = =]
=n | e =
] [} =
b L]
e i —— " — o ——
Lt e
- - (=1
E_l L= L= N <
— )
= -
EH_“
EM -
Euw | 8
= — “
e =
s—‘
~’
R
) ] ] ] ] [} ] L) ] 1 ] 1 1
m -~ (=] o - (2] L= = (- =] o = e L] 3
— — — —

97



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 53

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Roma Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
Rifer. : sbiagiol
PROVA PENETROMETR.STATICA aePrT 2
DITAGRAMMI DI RESISTENZA GPD-1-92
PENETRONETRO STATICO tipo GOUDA da 10 t date :ll[lh’ﬂh't?%
Cantiere : quots inizio : p.c. o
Localitd  : San Biagio di Callalta (TV) prof. falda = 0.60 m da quota inizio

Rif shiagiof

W i 23

‘?G@ ky/cni

foglio 1

i

B prova penetronetrica statica CPT 3

150
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

. ghiaginl

Rifer.

CPT 2

GPD-1-92

PROVA PENETROMETR.STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

10/04/19%%

quota inizio

data

PENETROMETRO STATICD tipo GOADA da 10 t

Cantiere

p.C.

0.60 n da quota inizip

prof. falda

: San Biagio di Callalta (TV)

Localita

: 100

scala profonditd = 1
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 54

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via Roma

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 12,00 m

Note: -

Pifer. @ shisglod

PROVA PENETROMETR.STATICA
RESISTENZA GPD-2-51

DIAGRAMMI DI

coET 3

PENETROMETRO STATICO tipe GOUDA da 1D ¢
Cantiere
Locelitd @ Sam Biagio di Callalts (TV)

data : 10/04/15%6
qeets inizio 1 p.c.
prof. falda = 0.80 = da quota initie

3

-

1

kg/cn RLW

1B

prova penetrometrica statica CPT 3

wn

100
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Rifer. : sbiagicd

CcCPT 3

GPO-1-02

PROVA PENETROMETR.STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

PENETRONETRD STATICO tipo GOUDA da 10 t

Cantiere

10/04/1998

data :

quota inizio ; p.c.

. San Biagio di Callalta [TV)

localitd
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prof. falda = 0.80 m da quota inizio
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 55

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Capoluogo — Via Roma

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 11,00 m

Note: -

Rifer. o sbisgiod

PROVA PENETROMETR.STATILECA
RESISTENZA Gep-2-92

DIAGRAMMI DI

cPrrT 4

PENETRONETRO STATICO tipo GOUDA dz 10 ¢
Cantiere
Localitd : §ar Biagio di Catlalta [T¥)

data : 10/04/1%%¢
quofa inizio : p.¢.
prof. felda = .35 n da guots inizig
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© shiagiod

Rifer,

106
litelegia [Scheertnann 8)

CPT 4
§9-1-92

b.C.

1670471958
prof. falds = 0.B5 m da quota inizio

scata profenditd = 1

queta infzio

dats :

{Beqemann 1565)

(p/RL)

: San Biagio di Calialta (T¥)
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VALUTAZIONTI LITOLOGEICHE
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 56

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Roma Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,50 m Note: -
Rifer. : shiagiof
PROVA PENETROMETR.STATICA cPT 5
DTAGRAMMI DI RESISTENZA GPD-1-82
PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 10 t data @ 10/24/1996
Cantiere ! quota inizio @ p.c,
Localitd  : San Biagio di Callalta (TV) prof. falda = .00 m de quots inizio

2\\.
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Rif. shiagiog
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§ prova penetrometrica statica CPT 5
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

CPT 5

GPD-1-92

PROVA PENETROMETR.STATICA
VALUTAZTIONTI LITOLOGICHE

: 10/04/1988

fafa

PENETRONETRD STATICO tipo BOUDA da 10 t

Cantiere

p.C.

quota inizio !

0.00 n da quota Wnizio

prof, falda

: San Biagio 47 Callalta (1Y)

Localité

scela profondita = 1

litologia (Scheertaann 18)

(Begemann 1985)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 57

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Roma Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
difer. @ sbisgiof
PROVA PENETROMETR.STATICA cpPT 6
DIAGRAMMI DI RESISTENZA GPO-3-92
PENETRONETRO STATICO tipo GOUDA da 10 t data © |1/04/15%6
Cantiere @ guota inizio : p.c
Localitd : San Biagio di callalta {TV) prof. falda = 0.70 m da quota inizio
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2
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CPT 6

GPD-1-92

LITOLOGICHE

PROVA PENETROMETR.STATICA

VALUTAZIONI

+ 11/04/1936

quota inizio

data

PENETRONETRD STATICO tipo GOUDA da 10 t

Cantiere

' p.C,

0.70 0 da quota inizie
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 58

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Roma Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
Rifer. @ shizgio?
PROVA PENETROMETR.STATICA cPrrT 7
DIAGRAMMI DI RESISTENZA GPD-2-91
PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 10 t data @ 11/04/1%9%
Cantiere H guota 1mizio & p.C.
Localitd : Sam Biagio di Callalta (TV) prof. Talda = 0,60 m da queta inizie
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

Rifer. : sbiagio?

CcPT 7

GPO-1-42

PROVA PENETROMETR.STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

11/04/1898
quota inizio : p.c.

fata :

PENETROMETRO STATICO tipo GDUDA da 10 t

Cantiers

prof. falda = 0.60 m da quota inizio

scala profonditd = 1 :

. San Biagio di Callalta (TV)

local itd
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 59

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Roma Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
Rifer. : sbiagiofd
PROVA PENETROMETR. STATICA cPT B8
DIAGRAMMI DI RESISTENZA Gpp-2-92
PEMETRONETRO STATICO tipo GOUDA da 10 ¢ data : 11/04/19%
Centiere @ quota inizio @ p.c. N
Localitd : §am Biagio di Callalta (TV) arof, falde = 0.90 8 da quota fnitio
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

CPT 8

GPD-1-92

PROVA PENETROMETR.STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

11/04/ 133

data !
quota inizio

' Flcl

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 10 t

Cantiere

prof. falda = 0.90 a da quotz inizio
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 60

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,20 m Note: -

PROVA PENETROMETR. STATICA P 1
IDIAGRAMMI 21 RESISTENZA JPO-1-91
PENETROMETRO STATICO tipo OOUDA da

plag/cat BLETRIEL iriin’
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 61

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,40 m Note: -
PROWVA PENETROMETR. H'I'A'l‘l]t‘x C l’l_ _2
DIAGRAMMI > 1 RES STENZA
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 62

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Spercenigo — Via Silvio Pellico Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA S iR
- committente : - data : 28/03/2011
-lavoro - queta inizio : Piano Campagna
- localita : via Pellico, Spercenigo di San Biagio di C. - pref, falda : 1,30 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010406-110
- committente : - data 29/03/2011
- lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita via Pellico, Spercenigo di San Biagio di C. - prof. falda : 1,30 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1865 A.G.l 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 63

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Spercenigo — Piazza Conciliazione Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA SR
- committente : -data: 03/06/2010
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita Spercenigo - prof, falda : 2,00 m da guota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente -data: 03/06/2010
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita  : Spercenigo - prof. falda 2,00 m da quota inizio
- note : - scala vert.. 1: 100
Rp/RL [Lm:-lnqia Begemann 1965 A.G.l. 1977) Rp - RLRp (Litologia Schmwtmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 64

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Spercenigo — Piazza Conciliazione Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 20,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente -data: 03/068/2010
- lavoro - guota inizio ; Piano Campagna
- localita Spercenigo - prof, falda : 2,00 m da quota inizio
- scala verl.: 1:100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2 010406-110
- committente : -data: 03/06/2010
-lavoro - quota inizia : Piano Campagna
- localita Spercenigo - prof. falda : 2,00 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL {tholugiu Bag-mann 1065 A.G.. 1877) Rp - RLRp (Litologia Schrnanmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 65

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Cavrié — Via Giacomini Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,40 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA o,
- committente : -data: 09/02/2010
-lavoro - quota inizio ; Plano Campagna .
- localita via Giacomini, San Biagio di C. - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

- gommittente .
- lavoro

- localita

- note :

PROVA PENETROMETRICA STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

via Giacomini, San Biagio di C.

Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977}
T e imi

- data:

- quota inizio :
- prof. falda :
- scala vert.
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1,50 m da quota inizio
1: 100

Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 66

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Cavrié — Via Giacomini Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,40 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496-110
- committente . - data : 09/02/2010
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita ! via Giacomini, San Biagio di C. - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
- scala wert.: 1: 100
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PROVA PENETROMETRICA STATICA

VALUTAZIONI
- committente :
- lavoro
- localita via Giacomini, San Biagio di C.
- note :

LITOLOGICHE

- data :

- quota inizio :
- prof. falda :
- scala vert.

P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

CPT 2
2010496110

09/02/2010

Piano Campagna
1,50 m da quota inizio
1: 100

Rp/RL (Litologia Bagemann 1965 A.G.l. 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
e e e SRoeTh,  sebbes ghee ARPAALARSREE
L] il e Iim.
 ogg MOlecmenche, AR 6o 320 200 00 i § 00
.

i 1,0
10 | 1.0 | e -
L
20 20 sl | | 20
¥ ! | = L ]
-
30 | | - 3ol | | | [*ler L1 f30
| | | .
— | i ‘ 1 | 4o
40 ! . 4.0 I | 4
| | = *
50 | . | 50|e L% 1|1 ]68
f -
— — o -
N | ! -
80 | e - ——— | I- a.u=. . | 8.0
— . 1 _ .
- = .
7.0 “‘ —T—=u 7.0/ [ 1*l&] 70
[ 1T .
- | | - a
8.0 - —1' | | | s.u' i | 80
! —_— = =1 . .
J e -
{5 — | . 80
50 | | o | - 90, R
B | |
S 1 | -
100 | . ¥ | [ ! -| 10,0/ L. 100
B e == _t:_—_ e | | . -
e | |*
110 — = == = S ‘ H 11,0‘ | . . |1
{ “-..? l} S -
12,0 | -! 12,0 . . 12,0
| ' .
130 , |-| 13,0/ . |13.0
| . ‘. |
-
14,0 | . 140 | |at®] | 14,0
| | b -
P el
15,0 | | 150 | | . L, 180
[ 1 .
16,0 | _ 5 | , [ 16,0 [ | 18,0
| |
17,0 | | | ! | 170] | O R 7
18,0 I , 18,0 18,0
|
l |
18,0 | | | | | || | 19.0; 1 | | :19.9
|
200 | | | 200 [200

Saftware by’ Dr 0 Merin - D425/84 0820
Ingegneria Civile ed Ambientale

125



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 67

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 6,80 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010486-410
oo “gotaiido:  Plans Campapa
- localita Qlmi di San Biagio di Callalta _ g:;f!;:f:-‘. 1.901anoda quota inizio
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
- committente : - data: 11/06/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita : Olmi di San Biagio di Callalta - prof, falda : 1,00 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1865 A.GL 1977} Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 68

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Rovare — Via Canareggio Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 11,20 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010488-110
- committente : -data: 09/05/2009
Clocaih : Rover Cottaa. 1,20 mde quo iz
- scala vert.: 1:100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA

VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- committente :
- lavoro
- localita Rovare'
- note :
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-data :

- quota inizio :

- prof, falda :
- gcala verl.:

CPT 1

2.010496-110

09/05/2009

Piano Campagna
1,20 m da guota inizio
1: 100

Rp-RLRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 69

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Rovare — Via Canareggio Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 11,20 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010486.110
- g PG
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010498-110
- committente : -data: 09/05/2008
-lavoro | - quota inizio : Piano Campagna
- localita ROVARE' - prof. falda : 1,31 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100

Rp/RL (Litologla Begemann 1965 A.G.I. 1977)

Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1878)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 70

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Rovare — Via Canareggio Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2016408110
- committente : - data : 09/05/2009
-lavoro - quota nizio : Piano Campagna
- localita Rovare' - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
- scala wert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - data : 09/05/2009
-lavoro - quota inizie : Piano Campagna
- localita Rovare' - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l. 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1878)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 71

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Rovare — Via Canareggio Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 15,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
DIAGRAMMA DI RESISTENZA Sooumida
e Sapze: oo
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - data : 09/05/2009
- lavoro - quota inizio ! Piano Campagna
- localita Rovare' - prof. falda : 1,71 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100

RpIRL (Litologla Begemann 1965 A.G.. 1977)

Rp-RLIRp (Litologia Schmmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 72

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 5,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010486-110
- committente : - data : 02/04/2007
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
-localita LOTTO 2/D, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE I
- committente : -data : 02/04/2007
-lavoro -quota inizio:  Piano Campagna
- localita - LOTTO 2/D, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (L&elugla Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp - RL/Rp (Litologia Schmuﬂmarln 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 73

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 6,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010485-110
- committente : - data : 02/04/2007
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita LOTTO 2/D, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- scala verl.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010406-110
- committente : -data: 02/04/2007
-lavoro - quota inizio Piano Campagna
- localita LOTTO 2/D, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof, falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 74

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 4,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496-110
- committente ; -data: 02/04/2007
-lavoro - quota inizio:  Piano Campagna
-localita : LOTTO 2/A, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- scala verl.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010496110
- committente : -data : 02/04/2007
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita LOTTO 2/A, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert ; 1; 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978)
UG LI BROALEERERSE
ni il 5 mec o s m
. opg Nelecwaniche Al o "0 S oo Ot ' MEE P 00
il :
1.0 o 1.0 " o |* 1.0
= -
-] = .
20 gt — 20 el 20
L]
.
3.0 (:’: 3,0 2l |30
-
-
40 s 4,0 s | a0
50 50 5.0
6,0 6.0 6.0
7.0 7.0 7.0
8.0 80 8.0
2.0 8.0 9.0
10,0 10,0 10.0
11,0 110 1.0
12,0 12,0 12,0
13,0 13,0 13,0
14,0 14.0 14.0
15,0 15,0 15,0
16,0 16,0 16,0
17,0 17.0 17.0
18,0 i 18,0 18,0
19.0 18.0 18,0
200 20,0 20,0

Saftware by: Dr 0 Merin - 0425840820

Ingegneria Civile ed Ambientale

141



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 75

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 4,60 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA ) 2.010496-110
- commitiente : -data: 02/04/2007
-lavoro - queta inizio : Piano Campagna
-localita : LOTTO 2/A, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010496110
- committente : - data : 02/04/2007
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita - LOTTO 2/A, via Agozzo, Merbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- nole ; - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l 1977) Rp - RLRp (Litologia Schmertmann 1878)
H-meqm I'lmiu"d USa"l’:ihsL:ﬁ'Jb' Sahsgiwarfm i et Re s g E $5 3 E
e organi [} T, [N -] ale mc o s m
m 005 it i W il 20 200 00 21 ¢ 0,0
— .
L]
10 — 1,0 °ls . 10
-=._.—'_:: . .
20 R 2.0 2 20
—" | == e
= :
30 | 30 HEEN
-
- -
40 et 4,0 o|®| ap
- = :
5.0 5.0 5.0
6.0 6.0 6.0
7.0 7.0 7.0
8.0 8.0 8.0
9.0 | sol | | 9,0
10,0 10,0 10,0
11.0 1.0 1.0
12,0 12,0 12,0
13,0 13.0 13,0
14,0 14,0 14,0
15,0 | 15.0 15,0
16,0 16,0 16,0
17.0 17.0 17.0
18.0 18,0 180
18,0 19,0 190
200 20,0 20,0
[ %3

Software by. Dr.0Mearin - 0425540820

Ingegneria Civile ed Ambientale

143



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 76

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 4,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA - 2.010496-110
- committente : - data : 02/04/2007
-lavoro : - quota inizio ; Piano Campagna
-localita  : LOTTO 2/B, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010496110
- committente : - data : 02/04/2007
- lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita LOTTO 2/B, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert,: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l1 1977) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 77

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 6,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA .
- committente : - data: 02/04/2007
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
-localita : LOTTO 2/B, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - data : 02/04/2007
-lavero ! - quota inizio : Piano Campagna
- localita LOTTO 2/B, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmartmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 78

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 7,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
LS o giio: PunaCargans
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010486-110
- committente : - data ! 02/04/2007
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita LOTTO 3/A, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof, falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.1 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 79

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 5,40 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
- DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010486-110
- commitiente : -data: 02/04/2007
-lavoro : -qguotainizio:  Piano Campagna
-localits - LOTTO 3/A, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof, falda ; Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010498110
- committente : -data : 02/04/2007
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita LOTTO 3/A, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
RpiRL (Litologia Begemann 1965 A.G.lL 1977) Rp - RLRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 80

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 7,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496-110
Mo el :230% inizio : gizgon:%zﬁpagna
- localita  : LOTTO 3/B, via Agozzo, Merbon di San Biagio di C. : ggﬁ’i?:,:: fal!dfugon rilevata
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 21010496110
- committente : - data : 02/04/2007
-lavoro - quota inizio : Pianc Campagna
- localita LOTTO 3/B, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- note ; - scala vert 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l 197T) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 81

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 7,40 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA Eot0410
- committente : -data: 02/04/2007
-lavoro - quota inizio Piano Campagna
-localita = LOTTO 3/B, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496.110
- committente ; - data : 02/04/2007
-lavoro - quota inizio Piano Campagna
- localita LOTTO 3/B, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 82

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 5,40 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA B
- committente : - data : 02/04/2007
-lavoro : -qguotainizio:  Piano Campagna
-locaiita : LOTTO 3/C, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. g 2:;‘5;3:1: ! 1Fa.i|.‘:‘aogon rilevata
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2,010486-110
- committente : - data : 02/04/2007
-lavoro @ - quota inizio : Piano Campagna
- localita LOTTO 3/C, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- note ; - scala vert.: 1: 100
RpiRL (Litologia Begemann 1865 A.G.l 1977) Rp - RL/Rp (Litclogia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 83

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 5,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496110
- commitiente : - data : 02/04/2007
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita LOTTO 3/C, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof, falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1:100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data: 02/04/2007
-lavoro @ - guota inizio Piano Campagna
- localita LOTTO 3/C, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof, falda : Falda non rilevata
- note ; - scala vert.; 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l 1977) Rp - RL/IRp (Litologia Schmartmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 84

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 7,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA S
- committente : -data: 02/04/2007
-lavoro : -gquotainizio:  Piano Campagna
-localita  : LOTTO 3/D, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE il
- committente : -data: 02/04/2007
-lavoro @ - quota inizio : Piano Campagna
- localita LOTTO 3/D, via Agozza, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL {Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp - RL/IRp (Litclogia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 85

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 7,80 m Note: -
~ PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2,010496-110
- committente : -data: 02/04/2007
-lavoro -quota inizie:  Plano Campagna
- localita LOTTO 3/D, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof, falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010496110
- committente : - data: 02/04/2007
- lavoro : - guota inizio : Piano Campagna
- localita LOTTO 3/D, via Agozzo, Nerbon di San Biagio di C. - prof. falda : Falda nen rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL {i..llologla Beg;amann 1965 A.G.L 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 86

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Spercenigo — Piazza Conciliazione Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-410
- committente : - data : 22/01/2007
-lavora : - quota inizio : Piano Campagna
-localita Spercenigo di san Biagio di Callalta - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.6iD4bE410
- committente : - data : 22/01/2007
- lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita  : Spercenigo di san Biagio di Callalta - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) - " Rp- RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 87

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Spercenigo — Piazza Conciliazione Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496-110
- committente : - data : 22/01/2007
-lavoro : -quota inizin:  Piano Campagna
-localitd : Spercenigo di san Biagio di Callaita - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
- scala vert.. 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.040456-110
= committente : - data : 22/01/2007
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
-localitd  : Spercenigo di san Biagio di Callalta - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L 1877) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 88

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Spercenigo — Piazza Conciliazione Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010456-110
- committente : - data : 22/01/2007
-lavoro : -quotainizio:  Piano Campagna
-localita - Spercenigo di san Biagio di Callalta - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2 010488-110
- committenta ; -data : 22/01/2007
-lavare - quota inizio : Piano Campagna
- localita Spercenigo di san Biagio di Callalta - prof. falda - 1,50 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
RpiRL {Lﬂalogla Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp - RURp (Litologia St;hmoumlnrl 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 89

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Spercenigo — Via Bagnon Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- commiittente : - data: 07/11/2005
-lavoro -quotainizio:  Piano Campagna
-localita - Olmi di San Biagio di Callata - prof. falda : Falda non rilevata
- scala verl.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente ; -data; 07/11/2005
-lavoro ! -quota inizio:  Piano Campagna
- localita Olmi di San Biagio di Callata - prof, falda : Falda nen rilevata
- note ; - scala vert.: 1: 100
RpiRL (Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp- RLRp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 90

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 6,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496110
- committente : - data : 31/03/2006
-lavoro @ -quetainizio:  Piano Campagna
-localita - Olmi di San Biagio di Callaita - prof, falda : 1,00 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010498-110
- committente : -data: 31/03/2006
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda : 1.00 m da quota inizio
-note ; - scala vert.: : 100
Rp/RL (Utoiogil Begemann 1965 A.G.l 1977) Rp- Ru‘Rp (Litologia Schmertmunn 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 91

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 6,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA - CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 5010488110
- committente : - data : 31/03/2006
-lavoro - quota inizio:  Piano Campagna
-localita Olmi di San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,00 m da quota inizio
- scala vert. 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data : 31/03/2006
- lavoro - quota inizio : Piana Campagna
- localita Oimi di San Biagio di Callaita - prof. falda : 1,00 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 92

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 6,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA R ———
- committente : - data : 31/03/2006
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita - Oimi di San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,00 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - data : 31/03/2006
- lavoro  : - quota inizio Piano Campagna
- localita Olmi di San Biagio di Callalta - prof, falda : 1,00 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 93

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Spercenigo — Via Bagnon Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA ssioRaAE
- committente : - data: 07/11/2005
-lavoro -quetainizio:  Piano Campagna
- localita Olmi di San Biagio di Callata - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE -
- committente : -data: 07/11/2005
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita : Qimi di San Biagio di Callata - prof. falda : Falda non rilevata
-note : - scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 94

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Spercenigo — Via Bagnon Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 15,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110

- committente : -data : 07/11/2005

-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna

-localita  : Olmi di San Biagio di Callata - prof, falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 5010486110
- committente : - data: 07/11/2005
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita Olmi di San Biagio di Callata - prof. falda : Falda non rilevata
-note : - - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l 1877) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 95

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Spercenigo — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 15,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2,010496-110

- committente : -data: 04/09/2004

-lavoro @ . - quola inizio :  Piano Campagna

-localita Olmi di San Biagio di Callata - prof. faida : 2,00 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
_ VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010496110
- committente : - data: 04/09/2004
-lavoro ¢ - quota inizio : Piano Campagna
-localita Qlmi di San Biagio di Callata - prof. falda : 2,00 m da guota inizio
- note ; - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litclogia Begemann 1965 AGI1877)  Rp-RURp (Lifclogia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 96

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 6,00 m Note: -
~ PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
- DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496-110
- committente : - data: 09/02/2004
-lavoro -quotainizio:  Piano Campagna
-localita : San Biagio di Callalta - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1

VALUTAZIONI LITOLOGICHE bRt
- committente : -data : 09/02/2004
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL {Litologla Begemann 1865 A.G.I. 1877] Rp-RLURp (Litologla Schmertmann 1378)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 97

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via Postumia Centro Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 6,00 m Note: -
ROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committents : - data : 09/02/2004
-lavoro : o -quota inizio:  Piano Campagna
- localita : San Biagio di Callaita - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1:100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE e
- committente : -data: 09/02/2004
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita : San Biagio di Callalta - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
" RplRL (Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp-RLURp [Litclogia Schmerimann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 98

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 25 Aprile Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,80 m Note: -

' PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1

DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente : -data: 15/12/2003
-lavoro . i - quota Inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,70 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

N PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010486-110
- committente : -data : 15122003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,70 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp-RURp (Litologia Sehmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 99

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 25 Aprile Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 8,80 m Note: -
o PROVA PENETROMETRICA STATICA N CPT 2
- DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010495-110
- committente : -data: 15/12/2003
-lavoro  : -quola inizio:  Piano Campagna
-localita - San Biagio di Callaita - prof. falda : 0,70 m da quota inizio
- scala vert.: 2100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - data : 15/12/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalita - prof, falda : 0,70 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litclogia Begemann 1865 A.G.I. 1977) Rp - RURp [Litologia Schmertmann 1978)
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PROVA PENETROMETRICA N. 100

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 25 Aprile Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,40 m Note: -
~ PROVA PENETROMETRICA STATICA —  CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2,010496-110
- committente : o -data: 15/12/2003
-lavora - quota inizio :  Piano Campagna
-localita : San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,00 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2,010496-110
- committente : ~data: 15/12/2003
-lavoro ¢ - quota inizio : Plano Campagna
- localita San Biagio di Callalta - prof, falda : 1,00 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL {Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977} “Rp-RLURp [Litologia Schmertmann 1978)
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PROVA PENETROMETRICA N. 101

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 25 Aprile Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4

DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committents : -data: 16/12/2003
-lavoro -quotainizio :  Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 0,70 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
VALUTAZIONI LITOLOGICHE  aiioiein
- committente : -data: 15/12/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 0,70 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 19685 A.G.I. 1877) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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PROVA PENETROMETRICA N. 102

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 25 Aprile Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,80 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA ~ CPT 5
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente : - data: 15/12/2003
-lavoro : - quotainizio:  Piano Campagna
~localita : San Biagio di Callalta - prof, falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1:100
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 5
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 5010486910
- committente : - data: 15/12/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta - prof. falda : Falda non rilevata
-note : - scala vert.: 1: 100
= ~ Rp/RL (Litologia Begemann 1865 A.G.I. 1977) Rp - RURp [Litologia Schmertmann 1378)
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PROVA PENETROMETRICA N. 103

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 25 Aprile Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6

DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committents : -data: 15/12/2003
-lavoro : - quota inizio:  Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,70 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data: 15/12/2003
-lavoro : -quotainizio:  Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta - prof, falda : 1,70 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologla Begemann 1885 A.G.I. 1877) Rp-RLURp (Litologia Schmertmann 1978)
Tarbe ed Limied Limi sabb. Sabbie e AAAAA N}
Ll i ill Sabbie lim.  Sabbie e Ghiai ttm cgsamﬁa
c 0.0s Argi s::rgtanmfw.r15 Argille 30 abbie % a “‘I!'ZG iaie 468 0.0 Bt G ¢ p 0
[ JT1 .
1.0 -——t—71 1,0 . *l | e
T O
i * -
20 ? 2.0 ol |® 20
.
:
3,0 e | 30 ol* | a0
-
-‘\-___N .
tw .
40 e 40 : 40
= [ _—= 0
[ = .
T .
5.0 i - 5.0 2 5.0
= i
-
6.0 o 6,0 lgl® 6.0
: .
7.0 " 7.0 "1 le | 70
" | []
-
8.0 80| | | 11| le . 8.0
— o — ) ;
9.0 — 9.0 s | 90
l£ :
.
10,0 B 00| | | [10,0
10 | 110 11.0
12,0 12,0 120
13,0 13,0 13,0
140 _ 14,0 | 140
15.0 15,0| | 150
16.0 | 180 [ | 1] |80
17.0 17,0 | 17,0
18,0 18,0 18,0
19,0 190| | | |1e0
200 ) | 200 | 20.0

Software by; Dr.D.Mearén - D425/840820

Ingegneria Civile ed Ambientale

199
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PROVA PENETROMETRICA N. 104

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Capoluogo — Via 25 Aprile Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 9,60 m Note: -
o “PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 7
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010486-110
- committente : T data: 15/12/2003
-lavoro - quola inizio :  Piano Campagna
-localita San Biagio di Callalta - prof. falda : 1,60 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 7

VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : - data : 15/12/2003
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callaita - prof. falda : 1,60 m da quota inizio
-note ; - scala vert.: 1: 100
Rp/RL [Litologia Begemann 1885 A.G1.1877) Rp-RLRp (Litologla Schmertmann 1978)
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PROVA PENETROMETRICA N. 105

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Nerbon — Via Gorizia Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 10,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA o CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2,010496-110
- committenta : -data: 13/10/2003
-lavoro - quola inizio:  Piano Campagna
- localita San Biagio di Callaita loc. Nerbon (TV) - prof. falda : 1,90 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1

VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data: 13/10/2003
-lavoro - - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Biagio di Callalta loc. Nerban (TV) - prof. falda ; 1,90 m da quota inizio
=note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL [Litologia Begemann 1965 AG.I. 1877) ‘Rp-RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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PROVA PENETROMETRICA N. 106

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 15,00 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente -data: 27/10/2011
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna .
-localita - Olmi di San Biagio, via Postumia 101 - prof. falda : 1,20 m da quota inizio
- scala vert.. 1: 100
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2/010406-110
- committente : -data : 27/10/12011
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita : Olmi di San Biaglo, via Postumia 101 - prof. falda : 1,20 m da quotla inizio
- nole . - scala verl.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Bogemm'ﬁﬁs A.G.1, 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 107

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato

Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 5,80 m Note: -

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010496110
- committente - -data: 27/10/2011
“localts : Ol di San Biagio, via Postumia 101 skl e S
- scala vert 1: 100
T80 20 3 4 50 6 70 B0 9 100 110 120 130 140 150 o9 “¥ZD 49 . 60 gq
"H LT LT | >
W it
1 : 1

40 E : 40
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6.0 : = i - —T1 F 60
7.0 ] E 7.0
80 ] Il 8.0
90 | = | 90
100 __ | 10.0
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lzni _ 120
130 3: E B SRETY
140 1 - g
150 1 | | L 159
jﬁ.ﬂ.; | : 16.0
170 1 7 17.0
180 | : 18.0
i | j s
20 | || R
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2010486110
- committente : - data : 2710/2011
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localita Olmi di San Biagio, via Postumia 101 - prof. falda : 1,20 m da quota inizio
- note : - scala vert : 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l. 19877) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1878)
Torbe ed Limied  Limisabb. Sabbie e a AAAAA SS g E
Argille organiche Argille Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie E t mec ﬁ E s m
m 1 3 60 1 TJ 0.0 [ [ 0.0
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17,0 _ |70 | 17.0
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 108

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010486-110
- committente - -data:_ . 2?110!2011
-lavoro - quota inizio ; Piano Carnpagna_ =
-localita OImi di San Biagio, via Postumia 101 - prof. falda : 1,20 m da quota inizio
- scala vert. 1: 100
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199 1 190
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente ; - data : 27102011
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita Qlmi di San Biagio, via Postumia 101 - prof, falda : 1.20 m da quota inizio
- note : - scala vert.: ;100
) Rp/RL {Lllulouia Begemann 1965 A.G.l. 1977) Rp- RURp (Litel Schnnﬂmann 1978)
Limied  Limisabb. Sabbie & AAAAA g
Argtira urganlﬁ:a Argille  Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie I mcc E
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 109

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
DIAGRAMMA DI RESISTENZA siiiEEi
- committente : -data: 27/10/2011
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita Olmi di San Biagio, via Postumia 101 - prof. falda : 1,20 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
VALUTAZIONI LITOLOGICHE P———
- committente : -data: 271102011
-lavoro - guota inizio : Piano Campagna
- localita Qlmi di San Biagio, via Postumia 101 - prof. falda : 1,20 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL {Llhlugia Begemann 1965 AG.l. 1977) Rp - RLRp (Litologia s:hmartmann 1978)
Limied Limi sabb Sabble e a A A A ,a.
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 110

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato
Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta
Profondita: 15,00 m Note: -

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER

via Siora Andriana del Vescovo, 7 - 31100 Treviso

tel 0422/30.10.20 fax 0422/42.13.01 e-mail contepegorer@libero.it Rifer. COFILOCS
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 5
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente ;. Co.F.Im Group srl -data: 27/10/2011
-lavoro Rigualificazione con ampliamento sede aziendale - quota inizio : Piano Campagna
- localita Olmi di San Biagio, via Postumia 101 - prof. falda : 1,20 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER
via Siora Andriana del Vescovo, 7 - 31100 Treviso

tel 0422/30.10 .20 fax 0422/42 1301 e-mail contepegoren@liberc.it Rifer. COFILOCS
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 5
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 5 G10AE8:110
- committente : - data ; 27102011
-lavoro - quota inizio | Piano Campagna
-localita Olmi di San Biagio, via Postumia 101 - prof, falda : 1,20 m da quota inizio
- note : - scala verl.: 1: 100
o Rp/RL (Litologia Begemann 1865 A.G.l. 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
Torba ed Limied Limisabb. Sabbiee a AAAAASSS g E
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA N. 111

Tipologia: Prova penetrometrica statica

Ditta: Privato

Localita: Olmi — Via Postumia Ovest

Comune: San Biagio di Callalta

Profondita: 5,80 m Note: -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496-110
- committente : -data: 27/10/2011
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
-localitd QImi di San Biagio, via Postumia 101 - prof, falda - 1.20 m da quota inizio
- scala vert.: 1:100
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 1: Prove penetrometriche

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.010496-110
- committente : -data: 2711012011
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita Olmi di San Biagio, via Postumia 101 - prof, falda : 1,20 m da quota inizio
- note : - scala verl.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l. 1977) Rp - RLURp (Litologia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied Limisabb. Sabbie e 8 AAAA &S5 5 E
Argille organiche Argile  Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie f t meco % 8 s m
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ALL. 2
STRATIGRAFIE SONDAGGI



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 1

Localita: Cavrie — Via Borgo Cattanei Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 178 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) stralgrafla Descrizione litologica

spessorf {m)

s & Terra mista argilla

::2 :: 8.00 8.00 CthIr‘O
20 —
25
30 —
35
40 —p
45 —
50 —
55 —
60 —
65 1
70
75 — 7s.00
B0 —
85
90 —5
95 —
100 —
105 —
110 —

17.00 8.00

Argilla

28.00 11.00

Chigia con falde acqua

&7.00 . ) .
Sabbia mista argilla

Ghigino e sabbiag

BE.00

Argilla mista

101.00 15.00

115 — Ghigia con falde acqua
120 —
125 —
130 — 130,00
135 —
140 —f
145 —
150 —
155 —1
160 —
165 —
170 —

175 - " Ghiaia con acqua
178.00 6.00

Sabbia mista limo

180 —
185
180 —¢
195 —
200 —¢
205 —




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 2

Localita: Sant'’Andrea di Barbarana - Via|Comune: San Biagio di Callalta
Bortolozzi
Ditta: Privato Profondita: 79 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argilla

Sabbia

15 1

20—

25 Argille

30—

35 1

40

41.00

45 —— Sabbia fine

50 — so.00

Argilla

60—

65 ——

Sabbia

70— 70.00 .. .
Chigino — sabbia

73.00 3.00

Argilla

74.00 .00
80 —jm

85

95

100 —

110 —




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 3

Localita: San Martino — Via Levada

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 36 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m)

spessori (m)

stratigrafia

Descrizione litologica

1.00

2,5

B.OD

7.5 1

125 1 12.00

175 —

20

20,00
30 —

325 ]

35 —

36.00

40 —

425 —

45 —

475 T

50 —pf

52,5 T

6.00

17.00

7.00

Terreno vegetale

Ghigia con prevalenza di sabbia

Ghigia con sabbia argillosa

Argilla

GChiagia medio grossa e acqua




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 4

Localita: Olmi — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 180 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) stratlgrafla Descrizione litologica

spessori {m)

>abbia
Ghiaia

5 —H 4.00 4.00
200 3.00

10
15 —
20 — 1900 12.00

Sabbia argilla

Ghiaia
Sabbia

25 1 2400 5.00

28.00 4.00
30 —

35 —

40 —pf 3800|1100 Argilla

Ghiaia

45 -
50 —H Ghiaia
55 —
B0 —+ 59.00 18.00

65 —1
70
O

a5 —H Argilla — sabbia

30 —y
95 T
100 —p
105 —
110 —
115 —
120 —

125 —H 124.00 13.00

11.00 52.00

Chiaia

190 4 | @ EBEe=

135 H | YV

140 —q

_ |8 14300 19,00 Ch|(]|"]
145 146.00 3.00

Argilla — sabbig

150 —¢
155 —
160 —
185 —

----------- Argilla — sabbia

170 — 170,00 24,00
175 —H Ghiaia

180 —py 180,00 |  10.00
185 —
180 —5
185 —
200 —
205 |




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 5

Localita: Olmi — Via Agozzo Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 180 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) stratlgrafla Descrizione litologica

spessori {m)

>abbia
Ghiaia

5 —H 4.00 4.00
200 3.00

10
15 —
20 — 1900 12.00

Sabbia argilla

Ghiaia
Sabbia

25 1 2400 5.00

28.00 4.00
30 —

35 —

40 —pf 3800|1100 Argilla

Ghiaia

45 -
50 —H Ghiaia
55 —
B0 —+ 59.00 18.00

65 —1
70
O

a5 —H Argilla — sabbia

30 —y
95 T
100 —p
105 —
110 —
115 —
120 —

125 —H 124.00 13.00

11.00 52.00

Chiaia

190 4 | @ EBEe=

135 H | YV

140 —q

_ |8 14300 19,00 Ch|(]|"]
145 146.00 3.00

Argilla — sabbig

150 —¢
155 —
160 —
185 —

----------- Argilla — sabbia

170 — 170,00 24,00
175 —H Ghiaia

180 —py 180,00 |  10.00
185 —
180 —5
185 —
200 —
205 |




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 6

Localita: Sant'’Andrea di Barbarana - Via|Comune: San Biagio di Callalta
Bortolozzi
Ditta: Privato Profondita: 78 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argille

2.00 2,00 [OTs

Sabbie — limi

11.00 9.00 F

20—

Argille

30—

35 |

40

4300 3200F
45 = :
Sabbie — limi

50—

51.00 8.00 F

55 —

Argille

65 —

66.00

Sabbia — ghiaino
70 —

72.00

75 —— Argille

TR.O0 6,00

80 —

85 —

95

100 —p

110 —




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 7

Localita: Cavrié — Via Trieste Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 120 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) statlgrafla Descrizione litologica

spessor (m)

e T

[ Limo argilloso

5 — Ghiagia

20 Sabbia — argilla
25 —f

30

35 —1 Ghiaia

40

45 —H

Argilla

50

55

57.00 19.00

60 —

65

70

75

80 —

85 - Argilla — sabbia

90

95 T

100 —

105 —

10—

115 —H 11400 57.00
Ghiaia

120 —p 12000 £.00

125 —

130 —

135 —

140 —H

145 —H

150 —f

155 —




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 8

Localita: Nerbon — Via Treviso Mare Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 150 m

Note: Pozzo ad uso domestico

E
Profondita| = - . .
(m) B |stosta Descrizione litologica
Q
w
Argilla
5 U
O 7.00
Ghiaic
10 -4 Ghiaia
12.00
15 —H Sabbia
18.00
20—
25 7 Argilla
30 —H
_H 3o 16.00 P
35 Ghiaia
3B.0¢ 4.00
40 — L
Argilla
45
46.00 8.00
50 ..
Ghiaia
55 —
56.00 12.00 Arailla
60 — s0.00 200 9
Sabbia
65 —
67.00 7.00
70
75
Argilla
80 —H
85 —
g | eeo0
Sabbia
95 —
86.00
100 —H
105 — Argilla
10 —
115 —H 11400 18,00
120 - Sabbia
125 —1 12800 11.00
130 —H .
Argilla
135 —
140 —5 140,00 15,00
125 —H Ghiaia
150 — 150,00 10,00
155 —




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 9

Localita: Spercenigo — Via Agozzo

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 185 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita
(m)

spessori {m)

stratlgrafla

Descrizione litologica

5 —
10 -
15 —
20
25 —
30
35 —

27.00

32.00

40 —p s0.00
45 —
50 —p
55 —
B0 —pf
65 —1
70 —
75 —
80 —pf
85 —1
90 —pf
95 —
100 —
105 —
110 —
115 —
120 —5
125 —
130 —
135
140 —p
145 — 14m.00
150 —H 14800
155 —
160 —
165 —
170 —
175
180 —

57.00

112,00

121.00

171.00

1B5 — 18s.00
120 —y
195 —
200 —5
205

=3

5.00

B.00

17.00

3.00

14.00

Terrenc vegetale

Argilla

Chiaia

Argilla mista a sabbia

Ghiaia

Argilla e sabbia

Chigia compatta

Sabbia mista argilla

Chiaia mista

Argilla mista a sabbia fina

Ghigia con presenza di acqua




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 10

Localita: Cavrie — Via Valdrigo Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 110 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita izi i i
rofondita stratigraia Descrizione litologica

3
spessor (m)

Argilla

2.00

s
o
=]

5 Ghigia

10 = 1000 .00

20—

Argilla

25 —

30

33.00 23.00
335 Ghiaia

38.00 €.00
40

45 —H

50

55 —1 Argille

60 —

65

70

72.00 33.00

75 —H
80 —+H
85 —H Sabbie/limi
90

95 T

98.00 26.00

100 —p

Argilla

105 — 10500 7.00
Ghiaia

110 — 11000 5.00

15 —

120 —

125 —

130 —H

135 —

140 —

145 —

150 —

155 —{

10




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 11

Localita: Olmi — Via Enrico Fermi Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 120 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondit? izi i i
rofondita statigrafla Descrizione litologica

3
spessor (m)

Sesrerew] Lmo argilloso
Ghiaia

1.00 1.00

Argilla sabbia

20 —

25 —

30 —

34.00 30.00
35 T

40 g Ghiaia

45 —f

4800|1400 EEems Argilla — sabbia
50 —p| o000 z00 )

Ghiaia

35 7| 5500 5.00

60—

6 =——  Argilla sabbia

70—

75 —H 74eo|  race

80 Ghiaia

85 —

88,00 14.00

90 —f

95 —

Argilla sabbia

100 —

105 —

10800  20.00
10—

s Ghiaia

120 —) 12000 12.00

125 —

130 —

135 —

140 —

145 —

150 —

155 —

11




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 12

Localita: Fagare — Via Gabriele D’Annunzio Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 65 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stratlgrafla Descrizione litologica

spessori (m)

10 = Argilla

15 1

20 ) 20.00 20.00

Sabbia fine

25— zs.00 5.00

30—

Torba

40

45 —

EEEEEFFFEEEFFEEEFFEEEFEEE

50 —

T Sabbia — ghiaino

Argilla

B5 —1 ss.00 5.00

70—

75 1

80—

85 —

100 —=

105 ——

110 —

12



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 13

Localita: Cavrié — Via Santa Menna Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 636 m

Note: Pozzo ad uso allevamento

-

Prof :

FD(ﬁ%d"a 5 |evaorats Descrlzlone litologlca
1.00 "‘I.')J ——

—Terrenc vegetale

n Argilla
E 3500  M00 .
B Ghigia
H _——Argilla
[l 88| 28 |——=Chiaia
H EE% gﬂ e ghigia
: 83.00 11.00 ¢ ghlula
|| a7oe 400
i Argilla
T etee| e Ghiaia
ol Argilla
N ~Ghigia
s 8 illa
o 120.00 500 'Jic]
H 134.00 500 . N P
o ~Argilla e ghiaia
N Argilla
188.00| 3200 .
Chiaia
181.00 1500
Argilla
20800 37.00 Chiaia

o

51388 ——#rgilla e ghigia

Argilla

306.00

Ghigia con strati di argilla e sabbia alternati

315,00 2.00

Argilla

aston| 420 DV

Argilla plastica

PRI =———| Argilla

Argilla plastica

490.00 5.00

Argilla
w1 = _Eplﬂﬁ

ssoo| oo gl
Ghiaia
Descrizione litolegica nen presente

B2500| 1000 [

s300| 1100

13




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 14

Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 44 m

Note: Pozzo ad uso antincendio

E
Profondita| = _— s : ;
m) g | statigratia Descrizione litologica
a
w
2,5 1 Argilla
5 soo 5.00 L
Ghiaia
7.00 2.00
75 Argilla
8.00 2.00
10 — .
Ghiaia
125 47 1230 3.50
15 — .
Argilla
17,5 —1
18.00 6.50
20 —p
22,5 Ghiaia
25 —
26.00 7.00
27,5 1 Argilla
29.00 3.00
30 —p
Ghiaia
325
34.00 5.00
35 —
Argilla
37,5 -
38.50 4.50
40 —¢
Ghiaia
425 —H
44.00 5.50
45 —¢
47,5 —H
50 —f
52,5 —H

14



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 15

Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 44 m

Note: Pozzo ad uso antincendio

E
Profondita| = _— s : ;
m) g | statigratia Descrizione litologica
a
w
2,5 1 Argilla
5 soo 5.00 L
Ghiaia
7.00 2.00
75 Argilla
8.00 2.00
10 — .
Ghiaia
125 47 1230 3.50
15 — .
Argilla
17,5 —1
18.00 6.50
20 —p
22,5 Ghiaia
25 —
26.00 7.00
27,5 1 Argilla
29.00 3.00
30 —p
Ghiaia
325
34.00 5.00
35 —
Argilla
37,5 -
38.50 4.50
40 —¢
Ghiaia
425 —H
44.00 5.50
45 —¢
47,5 —H
50 —f
52,5 —H

15



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 16

Localita: Capoluogo — Via Fratelli Bandiera Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 220 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondlta

pl stratigrafia Descrizione litologica

spassor (m)

Terreno vegetale

5 Sabbia — aragilla

10— 1000
15— Ghiaia
20 -
25
30
35
40
45
50 —
55 —1
60 —
65 —H
70—

22,00 12.00

Sabbia — aragilla

5 T

B0 —p1 anoo 58.00
85 17
90—
95 11
100 —H Ghigia
105 —
110 —
115

120 — 1z0.00
125
130 —f
135 —
140 —f
145 —
150 —5f
155 —

Sabbia — argilla

160 —p 18000
185 —
170 —H Ghiaia
175

180 —¢ 180.00| 2000
185
180 —5
195 —
200 —H Ghigig — falda
205 —
210 —
215 1

220 — zeo.00|  40.00
225 —
230 —f
235 —
240 —
245 —
250 —f
255 —

16




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 17

Localita: Cavrie — Via Borgo Cattanei Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 48 m

Note: Pozzo ad uso domestico

m)

Profondita

m) stratigrafia Descrizione litologica

spessari |

Argilla

2,00 2.00 [

Chiaia — sabbia

17,5 T

20

Argille — limi

27,5 7

30 —

35 —

37,5

425 | 00| w00

45 - Chiaia

47,5 —

48.00 6.00

50 —f

52,5 —7

17



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 18

Localita: Olmi — Via Borgo Chiesa Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 180 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m strallgrafla Descrizione litologica

spessori {m)

5 1
10 —
15 —
20 —
25 —

30 —p

00 12.00 A H
g5 || 320 2.0 Argilla
37.00 4.00

Argilla — sabbia

21.00 21.00

Ghiaia

40 —
45 —
50 —
55 —

80 T sio0| 2400
65 —1 Argilla

Ghiaia

70 — 7ouo 9.00
75 —
80 —y

Ghiaia

85 —1 ssoo| 1800
90 —¢
95 —
100 —q
105 —
110 —y 108.00 24.00

Argilla

Ghiaia
116.00 7.00 Argilla
120 —L T1Ee0 200 P
Ghiaia
125 —7 12800 7.00
130 —q
135 1 Argilla

115 T

140 —q

145 — 144.00 19.00

Ghiagig

150 —p 15000 6.00
155
160 —x
165
170 —

1?5 —H 100 4,00

Argilla

Ghiaia

180 —pf 18000 £.00
185
180 —
185 —
200 —
205

18



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 19

Localita: Spercenigo — Via Bosco Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 230 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondlta

pl stratigrafia Descrizione litologica

spassorl (m)

Terreno vegetale — sabbia — argilla

30— soor o Ghidi
30.00 J0.00 b"I{JIU

35 1 ssoo 5.00

Argilla — sabbia

60 —| sooo| 2s00 Ghiaia
G

B85 1 &s.00 5.00 Arailla

70 — 6900 4.00 Ghiaia
72.00 3.00 P

Argilla — sabbia

225 — 2z5.00| 15300 GChigia — falda

230 — 230.00 5.00

19




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 20

Localita: San Martino — Via Greguoli Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 105 m

Note: Pozzo ad uso domestico

E
Profondita| = - : ;
(m) 2 |statigratla Descrizione litologica
a8
w
tee|  neo Argille
5 1 Ghiaia
10 — 9.00 B0 A —uo—un
mn—\>Lu—1u
n—um—-Lul
15 1 n—wm—uw
mn—\>Lu—1u
20 — M—m—1m
mn—\>Lu—1u
mn—\>Lu—1u
25 — m—m—
mn—\>Lu—1u
30+ | ==
mn—\>Lu—1u
mn—\>Lu—1u
35 1 n—wm—uw
mn—\>Lu—1u
i — Argille — limi
mn—\>Lu—1u
n—Ln—1un
45 — n—wm—uw
mn—\>Lu—1u
50 1 1 mn—\>Lu—1u
mn—\>Lu—1u
55 n—wm—uw
mn—\>Lu—1u
60 11 LN —— L1 —— LN
mn—\>Lu—1u
tn—Ln—1un
65 — n—wm—uw
LN —L—1Ln
70— 7000 61.00 T o
Ghiagino
4,00 4.00
75— n—uwm—uw
n—wm—uw
80 11 ==L
mn—\>Lu—1u
n—Lu—1n
85 mn—u—1n . . .
e Argille — limi
90 1 1 mn—\>Lu—1u
mn—\>Lu—1u
95 n—m—uw
mn—\>Lu—1u
100 —jfioo.oc | 2s.00 e
Ghiaia
105 —os.oo 5.00
10—

20



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 21

Localita: Rovare — Via Postumia Est Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 252 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondlta

pl stratigrafia Descrizione litologica

spassor (m)

5 —H

10 -
15
20 —
25 —H
30 —

Argilla — sabbia

3 7] o) s Ghiaia
37.00 20 e

40 —

45 —

50 —

55 —H

Argilla — sabbia

62 -0 Ghiaia
2.00 200 e
65 —

00—

Argilla — sabbia

5 —

80—

85 — s ot i iai i
8500 2300 Misto ghiaia — sabbia

90— enoo 500 e

95 |1

100 —q

105 —

10—
15
120 —
125 —
130 —f
135 —
140 —f
145 —
150 —f
1585 —
160 —f
165 —
170 —5

Argilla — sabbia

176 — 17500
180 —p
185 —
180 —5

Sabbia — ghigia — torba

181.00

195 —
200 —H Argilla
205 —H

210 —

215 —

220 ) 2000 Sabbia

225 —H
230 —f
235 — Argilla
240 —

226.00

245 — 24500
250 — 250,00

252.00
255 —

Sabbia
Argilla

21




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 22

Localita: Capoluogo — Via Arrigo Boito Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 43 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

™ stratigrafia Descrizione litologica

spessort (m)

25 T

7.5 1

Terreno vegetale — argills — sabbia

225
25 —
275 —

30 —

35 —

37,5 T

Al
39.00 39,00
40
Ghiaia — falda

425 —T

43,00 4.00

475

50 —

52,5 —

22



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 23

Localita: Olmi — Via Marconi Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 128 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) swatigrafia Descrizione litologica

spessor (m)

[ ] Limo argilloso

{0 - L)

Ghiaia

15 —H Argilla

20 — zo00| 1100
25
30
Ghiaia
35 T

40

45 —H

48,00 28.00
50 Argilla

53.00 5.00
35 T

Ghiaia
60 —H

B300 10.00

65

Argilla

70

75 —H A
5 Ghiaia

80 —

81.00 .00

85

Argilla

a0

93.00 12.00
85 —

100 —
105 —H
110 — Ghiaia
115 —H
120 —

125 —

12800 3500
130 —

135 —

140 —H

145 —1

150 —

155 —

23




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 24

Localita: Nerbon — Via Eraclea Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 59 m

Note: Pozzo ad uso antincendio

Profondita

(m) stratlgrafla Descrizione litologica

spessorl (m)

Argilla
Limo

Sabbia — ghiaino
10—

11.00

15 1

20—

Argille

30—

32.00 21.00 77

a5 I Ghigia — sabbia

38,00 6.0
40

Argille — limi

50

52.00| 1400 =5

55 —— Ghiaia

59.00 7.00

B0 —

70—

75 1

B0 —

90 —

895 1

100 —p

105

10—

24



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 25

Localita: Sant’Andrea di Barbarana — Via Argine | Comune: San Biagio di Callalta
24 Maggio

Ditta: Privato Profondita: 36 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m stratigratia Descrizione litologica

spessori (m)

25 — Argilla

10 - Ghiaia

15 = 1500 10,00

Argilla

225 T

25 —

275 —H 27.00 12.00

Ghiagia
325

35 —

36.00 9.00

375

40 —

425 —

45 —

475 —

52,5 1

25



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 26

Localita: Olmi — Via Vittoria Veneto Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 120 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondit2 izi i i
rofondita statlgraa Descrizione litologica

3
spessor (m)

n—n—m Argille — limi
Ln—Ln— Ln|

5T soo 500

Ghiagie

1200

30 —

35 1

Argille — sabbie — limi

40 —H

45 —H

50

55

60 —

6200

65 —H Sabbia

BSO00
0 Ghiaia

74,00 £.00

75

80 —

85 Argilla

a0

95 T

98.00 24.00

100 —H .
Ghiaia

105 — 10500 7.00

110 —H Argilla

115 — 1150 10,00 .
Ghiaia

120 —p( 12000 500

125 -

130 —

135 —

140 —

145 —

150 —

155 -

26




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 27

Localita: Capoluogo — Via Tiziano Vecellio Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 152 m

Note: Pozzo ad uso irriguo

Profondita

m) svatigrafia Descrizione litologica

spessor (m)

Terreno vegetale
Ghiaino

2.00

a
o
=1

o
m
o
5]

20 Argille

25

30

35 M Ghiaino — sabbia

40

45 —H

50

55

Argille — lim

60 —

65

70

75

80 —H 7ee0 ~ )
Sabbia

85 —H &0

a0

95 T

Argilla

100 —

105 —

108.00 24.00
110 — .
Ghiaino

15 —1 nsoo 7.00

120 —

Argilla

130 —H

133.00

- .
135 — 13800 Sabbia

140 —

—n—u= Argilla — limi

145 —

145.00 14.00 . .
150 — Ghiaia
152.00 200

27




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 28

Localita: Nerbon — Via Postumia Ovest

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 201 m

Note: Pozzo ad uso domestico

E
Profondita| = - ; i
(m) 2 | svatigrafia Descrizione litologica
a
w
. 200 200 Descrizione litotogica non presente
— Arevi] e
7.00 5.00 r—‘\lgllld
10 -
15 —H CGhiaia
20 -
25 _ 23.00 16,00 -
35 —u Argilla
35 gigL |§.gc Ghiaia
.00 oo -
40 —f Sabbia
5 A 2
s N 20 Argilla
S0 Ghiaia
55 1
B0 —p| sooo| 100 A
6 Argilla
eson| 800 Sabbia
70 — 7000 4.00
Lo Argilla
80 —
35 —  B4.00 14.00
_ Sabbia
90
95 — 500 00 .
85.00 1.60 ﬁ«rg|||(]
100 —5 100.00
105 —H Sabbia
110 — 110,00 Argilla
112.00 wr
115 — g
Chigia
120 —H
125 1 123.00 :‘_%'(Jbbl-(.]
127.00 e
130 — Chiaia
135 7 138.00 .00 .
140 -4 Argilla
; . Chigi
a5 | 1288|988 s
150 U Argilla
152.00 — R
155 — Sabbia
160 — 18000
165 — Argilla
170 —0 17100| 1100
175 1
180 —ff
185 — Ghiaia
190 —pf
195 —
200 i 201.00 30.00
205 —H

28




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 29

Localita: Cavrié — Via Ghiaie Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 115 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profonditz izi i i
rofondita statigrafa Descrizione litologica

3
spessor (m)

oo

oo| oo e Limo argilloso
At

Ghiaia

Argilla

Ghiaia

14.00 00 P

20—

Argilla — sabbia

25 —

30 — 2900 15.00

35 Ghiaia

40

43,00 14.00 A h i
45 Argilla — sabbia

50 —H Ghiaia

54.00 B.00

55

60 —

65

70

75

50 L Argilla — sabbia

85

a0

95 T

100 —

105 M o o

1500|5100 Ghiaia
108.00 .00 Argilla
110 — 11000 .00 9

Ghiaia

115 — nsee 500

120 —p

125

130 —

135 —

140 —

145 —

150 —H

155 —
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 30

Localita: Cavrieé — Via Fornasata Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 154 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) svatlgrafia Descrizione litologica

spessor (m)

Terreno vegetale
Sabbia — ghigine

20 —

25

30 —

35 1

40 Argilla

45

50

55 T

60 —

65

70

72.00 63.00
75 Ghigino

80 —H
85 —H
a0 . . o
Sabbie — limi
95 —

100 —

105 — 10500 PR
Ghiaia

115 —

120 —

125 —

130 Argille

140 —

145 —

151,00 42.00 'GhiGl-C]

155 U 15400 .00
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 31

Localita: Capoluogo — Via Madonna Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 243 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita _ i i i
stratigraia Descrizione litologica

3
=
spassor (m)

5 —H Arailla

10 =H 100 N
10.60 Sabbia

Argilla
Sabbia

15 1 1800
20 — 2000

26.00 . X
30 - Argilla

35 33.00 7.00 GHC]iCI
38.00 5.00

a5 —H Argilla

52.00

Sabbia

57.00

Argilla

B0 —| so000
Sabbia

—| B89.00 .
90 Argilla

Sabbia

85 1 eso0

102.00

Argilla

I 12e00| 2200 Ghiaic
125 12600 200 Ghiaia

Argilla

140 —f 14000

Sabbia

155 —H 18400

Arailla

—H 17400 20,00 P
176 Ghiagia

180 — 18000 5.00
185 —H Argilla

190 —p( 190,00 10.00

215 Ghiaia

243.00 53.00
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 32

Localita: Cavrié — Via Zanin Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 166 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m suatlgrafla Descrizione litologica

spessor {m)

Argilla
Chiaia — sabbiag

2.00

B
=}
a

5 —H
10 - 900 7.00

15 —
R
20 —H Argilla

25 —

30 —p| soon| 2100 .
Ghiaie
35 —

36.00 600 fim—wm—um

40 —p N—Ln— 11

45 — M—1—1n
50 —
55 T

n—u—1un

n—u—1un

In—L—1n

B0 — nn—un—aun

65 1 e Argille — limi

70 —H n—u—1n

n—u—1un

75 —

n—u—1un

80 — nn—Ln—1un

85 — —— 11

LN—Ln—1n

90 —

95 —H  sd.00 58.00

100 —4 Gh]f‘]l:]

n—Ln—1n

105 —7 108.00 11.00

110 —
115 —
120 —

125 —
130 —H Argilla

135
140 —5
145 —
150 —
155 —H 154.00
160 —5
165 —7
170 —
175 7
180 —
185
180 —5
195 —
200 —
205 17

Sabbia

161,00

Ghiaia

166.00 5.00
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 33

Localita: Cavrié — Via Maretti Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 180 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori {m)

[ o o o) Limo argilloso

n 5.00 5.00

10 -4 Ghigia con acqua

15 = 1500 10.00
20 —¢
25 —
30 —
35
40 —
45 —
50 —p
55 T
60 —p
65
70—
75 —
80 —y
85 —1

Argilla

90 — socoo| 7500
85 ] Chigia grossa con acqua
100 —H
105 —
110 —
115
120 —
125 |
130 —
135 |
140 —H
145 —
150 —
155
160 —H

165 —H 184.00 12.00 oo

103.00 13.00

Argilla

152.00 49,00

Ghiaia grossa

Argilla e sabbia fing

170 H | 0 ===

172.00 B.OD

175 Ghiaia grossd coh dcqua

180 —p1 180,00 8.00
185 —
190 —p
195 —
200 —
205 —
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 34

Localita: Olmi — Via Bergamo Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 150 m

Note: Pozzo ad uso domestico

E
Profondita| = - : :
m) 2 |swatigratia Descrizione litologica
2
w
0 1.00 = Terrenoc vegetale
5 Ghiaia
B.00 B e —r
10
P
n—_Ln—1
15
N—Ln—1n
N—Ln—-1n
20 -
N—Ln—-1n
. T
wdl | ===
n—_Ln—1
n—_Ln—1
35 T
n—_Ln—1
20 —H — Argille — limi
N—Ln—-1n
n—_Ln—1n
45 —
50 L G
sl | =
n—_Ln—1
e
60 —
N—Ln—-1n
N—Ln—1n
85 —1
-
72.00 £4.00 BRERETRTRR
75 Ghiaino
80 —H 700 7.00
85 —
20 —
95 —
100 —H
105 —
110 — At
Argille
115 —
120 —H
125 —
130
135 —
140 —
145 —H t4400|  eso0 o
Ghiaia
150 — 1s0.00 £.00
155 —
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 35

Localita: Olmi — Viale Primo Maggio Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 175 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) stratlgrafla Descrizione litologica

spessori {m)

5 I
10
15
20
25
30 —
35
40 —
a5 L
50 —H
55 —H

Sabbia — argilla

7.00 27.00

Ghigia

41.00 14.00

Argilla

46.00 5.00

Ghiaia

60 —p so.00 14.00
85 —1
70—
75 —
80 —

85 —H &4.00 12.00

Sabbia — argilla

72,00 12.00

Chiaia

90 —
95 —
100 —p
105 —
110 —

Sabbia — argilla

115 —1 1500|3100
120 —5
125 |
130 —
135 |
140 —x
145 —
150 —
185 —
1680 —
165 —

Chiaino

Sabbia — argilla

168.00 PR .
170 — Ghigia — falda

175 — 175.00 7.00
180 —
185 —
180 —y
185 —
200 —f
205 7
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 36

Localita: Cavrié — Via Santa Menna Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 100 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argilla

Sabbia

11.00

20—

Argille

30 —

32.00 1.00

35 Ghiagino

37.00 5.00

40 =

50 —

Argille

55 11

60—

66.00 28.00
Ghiagino
70

75—

B0 —

83.00 12.00

Ghiaie

88.00 6.00

90 —

Argille

95 1

100 —poc.oo 11.00

110 —pui
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 37

Localita: OImi — Via Pisa Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 148 m

Note: Pozzo ad uso domestico

E
Profondita| = - . .
m) g |svatigratia Descrizione litologica
2
w
Argilla
3.00 3.00 g
5 — Ghiaia
B.OO i]4]
10—
15 —H
20 — .
Argilla
25 —
30
35 —
26,00 28,00 P
Ghiaia
40 —
41.00 00 = —
45 — —on—wr
——
50 — —m—
——
55 —1 —un—u
60 — —n—r
65 — —n—w
——
70 3 — g
—n—1n 2 . . .
Argille — limi
75 T —_—
80 — —on—r
85 —1 —on—wr
——
90 — —m—
——
95 —1 —un—u
——
100 — —n—u
105 — 1os.00|  sao0 [STRT .
Chiaia
110 — 10800 4.00
115 —H
120 —
125 — Argille
130 —
135 —
140 —
1azeo Sabbia
145 — P
1500 Ghiaia
148.00 .00
150 —
155 —
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 38

Localita: Olmi — Via Trento Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 175 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

) statlgrafla Descrizione litologica

spassor (m)

5 1
10 —
15 —
20 —
25 —
30
35 —

........... Argilla — sabbia

Z7.00 27.00

Ghiaia

40 — 4000 13.00

Argilla

45 —4 44.00 4,00

50 —p
55 —

Chiaia

60 —p so.00 16,00
65 —1
70
75 —
80 —m
85 —1

90 —x
95 1 Argilla — sabbia

100 —p
105 —
110 —

115 —1 11s.00|  ssc0
120 —
125 |
130 —
135 |
140 —x
145 —
150 —
185
180 —
165 —
170 — 170.00

Chiaino

122.00

Sabbia — argilla

Ghiaig

175 — 17s5.00 5.00
180 —
185 —
180 —y
195 —
200 —f
205

38



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 39

Localita: San Martino — Via Greguoli Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 180 m

Note: Pozzo ad uso domestico

E
Profondita| = e : :
m) 2 | swatgrafia Descrizione litologica
g
=]
] ol oo T Sabbia
mi Ghiaia
10 —H .00 Jo0ln—uom—u
15 . LN —L—Ln
LN—L—Ln A - - .
20 —H Argilla — limi
mn—->Lu—1un
25 T
30 n—un—u .. -
Jon| 2200 e Ghigino — sabbia
3B 1 00 500 o
40 n—Lm—um
45 . LN —L—Ln
LN—L—Ln
50 T mn—->Lu—1un
55 7 m—Lm—uwm
B0 — n—Lm—um
s | ===
N — 11— L1 A s . *
70 — ———— Argilla — limi
75
80 —
85 17
80 —H
95 17
100 —
105 — 10500 Sabbia
110 — 110.00
115
120 —
125 1
130 —
135 —
140 m—rn—w Argilla — limi
145 —1 F—m—
]50 1/ LN—L—Ln
155 1 —————
UN=—Ln—1Ln
160 — T
165 —1 m—m—m
170 — —
1?5 174.00 &4.00 AT
NI ' Ghidia
180 —p 180,00 £.00
185 —
180 —
195 7
200 —H
205

39



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 40

Localita: Bocca Callalta — Via Argine Piave Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 140 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita i i i
rofondita statlgraa Descrizione litologica

3
spessor (m)

Argilla

= || 400 4.00 Ghiaia
2 550 1.50 o

20 —

25

30 Argilla — sabbia

35

40 —H

45 —H

50

55 | sseo| 4ss0 -
Ghiaia

&n — Seo0
85 —1
70 -
75 Torba

B0

85

90 — sooo

95 1 Sabbia

100 —p 10000

105 —

Argilla

10—

115 M 1500|1800 Ghiaia

118.00 3.00

120 —

125 —

Argilla — sabbia

130 —

135 —

140 —f 14000 2z.00

145 —1

150 —

155 —

40




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 41

Localita: Olmi — Via Venezia

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 189 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m)

spessorl (m)

stratlgrafla

Descrizione litologica

3.00
5 —H

10 —
15
20 —
25
30
35 —H ss00
40 -5
45 —f
50 —

11.00

60 —p
65 —1
70—
75 —
80 —p
85 —
80 —p
95 —
100 —p

105 —
110 —H 10%.00

98.00

115 —
120 4
125
130 —
135
140 —5
145 —
150 —¢
155 —

148.00

160 —p 160,00
165 —
170 —q
175 —1 175.00
180 —q
185
190 —f 189.00
185
200 —
205 7

o
=]
a

8.00

£4.00

20.00

43.00 7

11.00

38.00

12.00

14.00

n—un—un

Argilla
Ghiaia

Argille — limi — sabbie

Ghiaie — argille

Argille — limi

GChigino — sabbia

Argille — limi

Sabbia

Argille

Ghiaia

41




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 42

Localita: Cavrié — Via Giacomini Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 216 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

pl stiatigratia Descrizione litologica

spassor (m)

Argilla
Ghiaia
Argilla
Sabbia

5 4.00 4.00

B.00

10

12.00

18.00

25 —H Argilla

32.00 14.00 -
35 —H Ghiaia

40 —H 3900 Sabbia
Ghiaia
Argilla
Sabbia

— 4400
45 48.00

50 — so.co

61.00

Argilla

78.00

Sabbia

92.00

105 — Argilla

; Ghiai
118.00 26.00 =niand
120 —p 1z0.00 2.00

Argilla

135 —1 13s00| 1300

Sabbia

[ 156.00] 2100

160 — Argilla

167.00

Sabbia

181.00

185 — Argilla

180 —p( 190.00 9.00

Ghiaia
205 1

210 —
215 —

216.00|  26.00
220 —

255 —

42
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 43

Localita: Olmi — Via Veneto Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 224 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondlta

el stratigrafia Descrizione litologica

spassor (m)

Argilla

w
|
I
P
o
3
n
o
2

10 -4 Ghigia

15 =7 1so0f om0
20 Argilla

25 1
27.00 12.00 IR
3p —H Ghiaia

33.00 5.00

35 11 Argilla
40 —o 3800 6.00

R
45 Ghidgia

50 —f
55 M Argilla

48.00 2.00

60—

61.00
Sabbia

68.00

70 5
5 — Argilla

B0 —m

8100|1300 Ghiagia
B85 1 msoo 4.00

90—

Argilla

895 11

100 —9

102.00 X
105 —7 Sabbia
10— 11000

115 —

Argilla

135 —H 1300 24.00
Ghigia

143.00 9.00

Argilla

152.00 9.00 Ghiaia
155 —H 15400 2.00

Argille

170 = 17000 N e—u Torba
172.00 2.00 Ghiai
175 -4 iaia

177.00 5.00 Arailla
180 —75 180.00 3.0 9

Sabbia

205 —H 22400

43




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 44

Localita: San Martino — Via Greguoli Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 74 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argilla

2.00 2.00

Ghiaia

12.00 10.00

Argilla

25 —

30—

34,00 22.00

40— Ghiaia

45—

45.00 12.00

Argilla

52.00 6.00

55

60 —1
Chiaia
65 ——

T4.00 22.00

75—

80 —

90—

95 ——

105 —

110 —

44



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 45

Localita: Rovare — Via Callaltella Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 240 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondlita

pl stratigrafia Descrizione litologica

spassor (m)

8
]
S
\7
o
S

Argilla — Terrenc vegetale
57 Limi
10—
15—
20
25 —
30
35 —H
40 —H
45 —H
50 —H
55 —H
60 —H
65 —H
70—

n
12.00 10.00

/5 —

80 — Argille — limi

85 T

90—y

95 |7

100 —q

105 —

10—
15
120 —
125
130 —f
135 —
140 —f
145 —

180 —f 1s000| 13200
155 —H Sabbia fine
160 —p 18000 10.00
165 —
170 —5
175 —
180 —5

185

190 —q

Argille — limi

195 —

200 —

205 —

210 —

215 —

220 —

225 —
230 —
235 —H 23400

228.00 . P
Sabbia — ghiaino

Argilla

240 —pf 240.00 6.00
245 —
250 —f
255 —

45




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 46

Localita: Cavrié — Via Santa Menna Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 625 m

Note: Pozzo ad uso allevamento

=
Profondita| =
(m) g |svalgrafa Descrizlone lltologlca
|
10—
151 Argilla
2
i
35 —H smee| a0
0 +0.00 700
45,00 00
pR| 1
iR
7300 LX)
83.00 10,00
prared It
= 9300 500
H | 18 »
N e ghiaia
: 12400 2800 AT
L] 128,00 40
] e argilla a strati
N Argilla
E 185,00 700 Ch]aiq
: 177.00 120
] Argilla
H | 29
| 208.00 T00
g
H Argilla
Ham| === Sabbia

304.00 800

310,00 800

Argilla

Maoo| @00

Argilla plastica

L ssm00| 1500

u Argilla

1 468.00 00.00 . .

i Argilla plastica

] 478,00 10,00

1 Argilla

M sizm| o8 —Ghiaia con argilla
wl 620,00 100 7_:_"Ghid|0

: 625.00 am --"*:‘.r(_}\”(-l
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 47

Localita: Cavrié — Via Santa Menna

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 701 m

Note: Pozzo ad uso allevamento

Profondita
(m)

siratlgrafla

spesson (m)

Descrizione litologica

—

5
s o
&

BERELE

i
S
i

23

=

B
5500

Argilla

Ghiaia
——Argilla
Ghigia
Argilla

—Ghiaia

—HArgille
~Ghiaia
Argilla
~Argilla
——Ghiaia
Argilla

——Argilla

“—Ghiaia
Argilla

Ghiaia

—Argilla

——Ghiaia

Argilla

Argilla

Argilla

Sabbia e ghiaia

Argilla

——4rgilla

e

e

o

e

e sabbia

———Chigia fine

ghiaia

sabbia

ghiaia

ghidia

sabbia
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 48

Localita: Spercenigo — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 104 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argilla

Sabbia

10 —7

Argilla

15 1

18,00
20 —pm

Sabbia

26.00

Argilla

30—

32.00
35 | Sabbia

36.00

40 —

Argilla

50 —

55 1

58.00 = i
Sabbia
61.00 i
Argilla — torba
&4.00

65

70—

75 —

Sabbia

85 1

90 —

95 1

100 —75

105 _ o400

110 —

48



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 49

Localita: Cavrie — Via Tagliamento Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 114 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) statigrala Descrizione litologica

spessor (m)

th—wm—un

th—iwn—un

20 +H n—in—1n

o5 H | |[E=o—m

h—wn—un

0+H | [

th—iwn—un

a5 —H ——11

20 -H T—r—m Argille — limi

55

60 —

65 —

70 —

75 1

80 —H
Sabbie

85 —
5600

90 —

a5

Argille — limi

100 —y

105 — tos.00

110 —H Ghigino — sabbie

115 —( "'+
120 —
125 —
130 —H
135 —H
140 —
145 —
150 —H

155 —

49




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 50

Localita: Capoluogo — Via Madonna Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 54 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stragrafla Descrizione litologica

spessori (m)

10—

Argilla

15

20—

21.00 .
Sabbia
23.00

25 — Argilla
27.00 4.00

Ghiaia
Argilla

30 —p) 30.00 3.00

32.00 2,00

35 T

Argilla — ghiagia

40 | 40.00 8.00

Argilla

50 1 Ghigia

51.00 4.00

Argilla

54,00 3.00

55 1

60—

70—

75 T

80 —

90 —

95

100 —5m

105 —

110 —

50



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 51

Localita: Olmi — Via Como Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 63 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argilla

10 — Chiaia

15 1 15.00 10.00

20—

Argilla

27.00 12.00

30— GHIGI-‘J

35 T

Argilla

38.00 6.00

40 =

Ghiaia

48.00 9.00

Argilla

50 —

51.00 300 [T

55 ——
Sabbia

60—

63.00 12.00

75

80 —

95

100 —=

105 7

110 —

51



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 52

Localita: Olmi — Via San Floriano Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 48 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m stratigrafla Descrizione litologica

spassar (m)

25 Argilla

75 —H
10 — Chiaia

125 —H

15 = 1500 10,00

175 T

20

Argilla

225 —

275 | Zoo| 2o

30 Chiagia

325

33,00 6.00

Argilla

375

39.00 6.00
40 —f

Ghiaia

45 —

475

48.00 9.00

50 —f

52,5

52



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 53

Localita: Olmi — Via Genova

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 68 m

Note: Pozzo ad uso irriguo

E
Profondita| = ‘s : ;
m) 2 |stratgrafa Descrizione litologica
a8
w
100|  teofrTEaTT Terreno vegetale — argilla
Ghiaia
5 1 soo 4.00
10 —Jm .
Argilla
15 —
1B.00 13.00
20 —Jm
Ghiaia
25 —
30 —fsoco| 1200 Argilla
31.00 1.00 -
Ghiaia
35 —
3600 5.00
40—
Argilla
45 —
50 —pgisoo0| 1400 FEEEEET
HOSSECoe Ghiaia — argilla
55 — RGeS L
56.00 6.00 Ghiaia
57.00 1.00
60 —— Argilla
63.00 6.00
85 — Ghigia — falda
68.00 5,00
70 —=i
75 —
80 —mi
85 —
90 —Jmi
95 ——
100~
105
110 —

53




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 54

Localita: Cavrie — Via Tagliamento Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 78 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argilla

10 — Ghiaia

15 — 1 15.00 10.00

20—

Argilla

27.00( 1200 PR
Chiaia

30 —p] 30.00 3.00

Argilla

35 T

38.00 9.00

40 —

Ghiaia

48.00 9.00

50 —

Argilla

55 |

60 —

61.00 13.00

70 — Ghiaia

75 T

78,00 17.00

80 —

90 —

95

110 —+

54



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 55

Localita: Cavrié — Via Goffredo Mameli Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 102 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stratlgrafla Descrizione litologica

spessor] (m)

EE
EE

-y Terreno vegetale

2.00 2.00

5 Ghiaia

B.OO 6.00

10—

15

o0 — Argilla

30 —

32.00 Z4.00
35 ——| Ghiaia

3800 Sabbia

40— 4v.00

Argilla

50—

54,00 14.00 [

55 1
Sabbia

B0 —p) se.00 6.00

Argilla

70—

72.00 12.00 =

75 —4— Sabbig

78.00 6.00

80 —m

Argilla

90 —

95 —es.00

Sabbia
100 ——

102.00

105 7

110 —

55



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 56

Localita: Olmi — Via Bergamo Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 180 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m statlgrafla Descrizione litologica

spessori {m)

3.00 3.00 FRETATEIRaT Argil la

5 M T 7T e e '
o Ghigino sabbia
10 —

15 —
20 —
25
30

Argille

28.00 21.00 [0 P .
0 Ghiaino sabbia

35 1 ssoo 7.00 B=

40 4

45 —
50 — Argille
55 T
60 —p
85 T
70
75 —
B0 —p

85 —H &4.00

S6.00

Sabbia

90 —
95 —H Araille

T=

t

100 —p
105 7

108.00 24.00 EREERREEETaT A .
10—y | T R Ghigino sabbia

115 —A 114,00 6.00

120 —
125 7
130 —y
135 7
140 —5
145 —

Argille

141.00
Sabbig

150 —p 150.00
155 —7
160 —
165

170 —q
175 —H 174.00 24.00

Argille

Ghiaia

180 —5 180,00 6.00
185 —
190 —
195 7
200 —
205 7
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 57

Localita: Olmi — Via Callalta Vecchia Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 90 m

Note: Pozzo ad uso domestico

B
Profondita| = - . .
(m) 8 | stratigrafa Descrizione litologica
a
w
Argilla
2.00 2.00
5T Ghiaig
10— 10.00 2.00
15 —— .
Argilla
20—
23.00 13.00
25 —— o
Ghiaia
30 =
31.00 8.00
35 — . .
"""""" Argilla — sabbia
40 —— :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:
42,00 11.00
45 —— x;}'llcll[]
48.00 6.00
50 —= .
Argilla
55 — ss.00 7.00
Chiaia
60 — s0.00 5.00
65 ——
70 —= Argilla
75
80 — so.0o 20.00
85 Ghiaig
90— s0.00 10.00
95 ——
100 ——
105 ——
110 —=

57



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 58

Localita: Capoluogo — Via Arrigo Boito Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 235 m

Note: Pozzo ad uso igenico-sanitario

=
Profondita| = . i ; ;
(m) g | statigratia Descrizione litologica
g2
s -1 Argilla
10— 800 9.00 Ghidid
1511 jam0 7.00 rraill
20 U Argilla
22.00 8.00
25 Ghiaia
30 500 a.00 )
35 — Argilla
40 —H 00| B0 .
Ghiaia
45 —H
47.00 8.00
50 —
Arm
55 Argilla
60 — GChidic
o R Ghiaia
Sabbia
70 —H
B e Argilla
B0 — sooo .
g5 1 Sabbia
|| eaoo Argilla
a0 21.00 -
95 —H
100 — Sabhbia
105 —H
110 ) 11000 Argilla
115 —H 11500 Ghiaia
120 — Sabbia
125 —
128.00
130 — .
Argilla
135 — -
140 —H 138.00 10.00 GH:]i:]
145 —H 14400 £.00
150 —H *ﬁ-rqi”f_]
155 —H
156.00 o e
160 -4 Sabbia
&5 162.00
185 — A
Argilla
170 ?
175 —H 17400 1zoo Ghiaia
180 —5 18000 Sabhbia
185 — 186.00
190 —|
195 M Argilla
200 —H
202.00 .
205 — Sabbia
210 —| 21000 Arqilla
A {__J|
215 7 21000 Sabbia
220 —pf 22000
225 —H P
Ghiaia
230 —
235 — 23800 15.00
240 —
245 —
250 —f
255

58




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 59

Localita: Rovare — Via Partisioni Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 100 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argilla

Sabbia

10—

15

20—

Argilla

30

35 —T 3s.00

Sabbia fine
40 ——

42.00

50 —

55

Argilla

60—

Sabbia fine

75 T

Argilla

80 —

| B4.00

Sabbia grossa

95 1

100 —ppioo.on

105 1

59



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 60

Localita: Olmi — Via Zara Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 106 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

(m) stratigrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argilla

2.00 2.00

Sabbia — ghiaino

11.00 9.00

15 7

20—

Argilla

25 1

30 —

36.00 25.00 o
Chiagino

38.00

40

45 —

50 —

55 1

70—

Argille — sabbie — limi

75 1

80—

B85 1

95 1

100 —

10z.00|  63.00 .
Ghiaino
105 ——

106.00 4.00

110 —

60



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 61

Localita: Olmi — Via Nenni Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 170 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

m) strallgrafla Descrizione litologica

spessori (m)

Argilla
Chigia — sabbia

2.00

ra
=}
a

5 —
10 —
15 —

11.00 9.00

Argille

25 —

30 —
32.00 21.00 .
35 — Ghiaia

40 —+ 39.00 7.00

45 —f
50 —
55 —
60 —
65 —1
70 4
75

80 —H 78.00 39.00 GhiOI"J
85 —1

90 —5
95 —H Argilla

Argilla

A

100 —p

105 —
108.00 25.00 P
110 — Chiaia

115 —H 114.00 6.00

120 — —wm—um

125 —1 F=r—0

130 n—wn—mn

135 |
140 —

H——um Argille — limi

145 — F—r—mn

150 n—L—Lun

Nt

155 —

160 — n—u—u
162.00 48.00 Pl P
165 —H Ghiaia

186001 400 Descrizione litologica non presente
170 — 170.00 4.00 '

175
180 —¢f
185 —
180 —y
195 —
200 —x
205

61



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 62

Localita: Olmi — Via Augusta Claudia

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 160 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita
(m)

spessori (m)

stratlgrafla

Descrizione litologica

2.00

]
=}
a

5 —H
10 —H s.00

-4
=1
=

15 A
20
25 N
30
35 N
40 —
45 —1
50
55 —
60
65 —
70 -
75 —H
80 —H
85 —
80 —H
95 —
100 —H

33.00 24,00

105 —7 1000 72,00
110 —y 108.00 4.00
115 —
120 —
125 |
130 —
135 |
140 —x
145 —
150 —p
185 —

141.00 32.00

147.00 8.00

160 —p51 160.00 13.00
165 —
170 —
175 —
180 —p
185 —
180 —5
195 —
200 —x
205 —

Th——tn——rcn

Argilla
Ghiaia

Argilla

Argille — sabbie — Ilimi

Ghiaia

ile

T=

u

Ghiaia

Argilla

62




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 63

Localita: Rovare — Via Canareggio Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 141 m

Note: Pozzo ad uso irriguo

Profonditz i i i
rofondita stratigrafia Descrizione litologica

3
spessor (m)

Argilla

o
=]
s
o
=1

Sabbia

Argille

25

30

35

< H — 111 ~
a0 U Sabbia ghiaino

45 —H

50

55

60 —

65

70

80 —

85

Argille — sabbie — limi

a0

85

100 —

105

10—

15 —

120 —

125 —

130 —

135 {1

137.00 P
‘2 I
140 hiaia

141.00 4.00

145 —

150 —

155 —

63




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 64

Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 120 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondit2 izi i i
rofondita stratgrafia Descrizione litologica

3
spessor (m)

Ghiaia

Sabbia — argilla

2300 1800
Ghiagia

30 —| %00 .00

a5 —H Sabbia — argilla

40
41,00 12.00

45 1 . . . .
Ghigia misto argilla
50

55 —H 54.00 13.00
60—
85 Sabbia — argilla
70 —H
75
80 —H .
Ghiaino
85 — ssaoe 7.00
90 —5
95
Sabbia — argilla
100 —

105 —

110

111.00 26.00

115 — Ghigia — falda

120 —p 12000 9.00

125 —

130 —

135 —

140 —

145 —

150 —

155 —

64




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 65

Localita: Cavrie — Via Molino Soligon Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 160 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita

) stratlgrafla Descrizione litologica

spessori {m)

1.00 1.00 Terrenc veqg etale
5 Sabbia

10 —f  @.00 £.00

15 —

20 Argille
25
30 —
35

- o0 PR
00| 240 Ghiaie

37,00 4.00
40 — M—L—1

45 —H M— L — 1

50 —
55 1

60 —5 n—Lun—1un
65 -+~ |  |[oo—o;—un
70 - m—m—umn Argille — limi

75 1

80 — n—iuin—u

85 1 M—m—1m

90 —
95 1

100 — m—wm—um

10200 | 5.00 Chiaino

_1 wIAInoG

105 106.00 4.00
110 —

115 7
120 —
125 7
130 —H AIUI”O
135 7
140 —4
145 —7
150 —q

155 —H 154,00 48,00

Ghiaia

160 —p) 160.00 6.00
165 7
170 —
175 7
180 —p
185 —7
190 —4
195 —7
200 —
205

65



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 66

Localita: Cavrié — Via Ghiaie Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 210 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondlta

pl stratigrafia Descrizione litologica

spassor (m)

Terreno vegetale
5 Sabbia
10 —H
15 —
20 —
25
30 —y
35

40 —

11.00

Argille

45 — 4so0| 3400
B —of 4900 4.00

GChiaino

55 —Lu—1Ln

&80 —H Ln—1tn—1n

&5 - Th—n—un

10—

s n—n—n Argille — limi
80 —

85 T

a0

95 T

100 —y

105 — 10500
110 —
115

Sabbia grossa
111.00

Argille — limi

150 — 149.00 .
Sabbia grossa

|| 158.00

160 —f —m—1um

165 —1 T—w—umn

170 — ————
rT—m—m Argille — limi

m—uw—1un

180 —n T

185 — T—=m—m

190 —p( 18000 Sabbia
palalaleile

196.00

200 Argilla

[ z06.00] 1000 Ghidia
210 —| 210000 4.00
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 67

Localita: Cavrié — Via Trieste

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 176 m

Note: Pozzo ad uso domestico

Profondita
(m)

spessori (m)

stratlgrafla Descrizione litologica

[ i Limo argillose

5 —H 4.00 4.00
10 - Ghiaia

15 — 1400 10,00

25 —
30
35 —
40
45 —
50 —
55 —1
60 —

65 M —
70

75 1
80 —

85 —
90 —

95 ] —
100 —

105 1 —

27.00 13.00 [

Ghigia — sabbiag

52.00 25.00 F—

Argilla — sabbig

110 —

115 H | =

120 7

125 —H };ggg Jégé Ghiaino

130 —
135 T
140 —p
145 —T
150 —¢f
155 T
160 —
165 —T
170 —q
175 |
180 —¢f
185 —
120 —
195 —
200 —x
205 —7

........... Argilla — sabbia

171.00 5.00 o PR
o 150 Chiaia

176.00 5.00

20 — Descrizione litologica non presente

67




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 68

Localita: Capoluogo — Via Arrigo Boito Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 120 m

Note: Pozzo ad uso industriale

Profondita

m suatigrafla Descrizione litologica

spessor (m)

Terreno vegetale

o
=]
s
o
=1

Sabbie — limi

11.00 .00

20 —

25 Argille

30 —

35 1

40 — 40.00|  29.00 7T P .
Ghiaino con sabbia

44,00 4.00
45 —f o

50

55 Argilla

60 —

65

58,00 24.00
70

Ghiaino
75

78.00 10.00

80 —

Argilla

85 T sso0 7.00
90—
95 T
100 — i .
Sabbia
105 —

110

15 —

120 —p 12000 35,00

125

130 —

135 —

140 —

145 —

150 —

155 —{

68




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 69

Localita: Capoluogo — Via Fratelli Bandiera Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 56 m

Note: Pozzo ad uso industriale

Profondita

(m) statigrafla Descrizione litologica

spessor (m)

Terreno vegetale

2.00 2.00

10— Limi

15 1

5555555555555 55G(EF
5555555555555554%F
§5555555555555555|FF
§555555555555555%F
GG556555565555656[FE

18.00 16.00

20 15 Sabbia e acqua

24.00 6.00

25 1

Argilla

40— 40,00 16.00 [

Chigino con sabbia

45 —

45.00 6.00

Argilla

50—l s0.00 400
Ghigino con acqua
55 /|

56.00 6.00

70—

75 1

80—

B85 1

100 —=

105 7

110 —

69



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 70

Localita: Cavrié — Via Santa Menna Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato Profondita: 625 m

Note: Pozzo ad uso allevamento

=
Profon =
o(gj}dlta 8 |staigrafla D930r|2|0ﬂ9|ltologlca
Argilla
33.00 3300 Chl{]id
i I Argilla
pl|
I
Boe| &m0

8300 1000

88.00 500
93.00 500
1% . .
e ghiaia
2800 NS
+o0 _ Argille
“Ghiaia e argilla a strati
Argilla
185,00 AT Gh.laia
177.00 1200
Bri ]
208.00 T
My W
Argilla
] -

304.00 800
310.00 &00

Argilla

Man0|  E00

Argilla plastica

368,00 1500

Argilla

—H 4sno0| 10000

Argilla plastica

400|000

Argilla

Blase| @ —Ghiaia con argilla
620,00 700 7_: hiaia
625,00 500 “"ﬂr{}i”!l

620 1o

70




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 71

Localita: Rovare — Via Grande Comune: San Biagio di Callalta
Ditta: Privato Profondita: 10 m
Note: /

Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.

Via dell'Artigianato 24 45011 Adria (Ro) | SONDAGGIO 1
Tel 0426 900977 fax 900053 e-mail spg@stargatenet it

INDAGINI GEOGNOSTICHE
INGEGNERIA DEL SOTTOSUOLO

Attrezzatura :

CAMPIONI

COMMITTENTE:
LOCALITA”: Rovaré
prof.

da STRAT! [campioni
p.c. | GRAFIA|| prof.

Osterberg

DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENQ | Rimaneggiao

TORVANE

Kg/cmg
PIEZOMETRO
Tubo Aperto
LIVELLO ACQUA

Terreno vegetale argilloso marrone.

Limo sabbioso marrone. 15

1.0 Sabbia debolmente limosa marrone con fiamme ocra.

Sabbia limosa marrone con fiamma ocra.

Limo sabbioso marrone con fiamme ocra.

Sabbia limosa debolmente argillosa marrone.

Limo sabbioso marrone.
Sabbia debolmente limosa marrone.
Sabbia limosa marrone.

Sabbia marrone.
Limo argilloso con sottili livelli sabbiosi, grigio con fiamme ocra.

Argilla limosa grigia.

Lt ol 7 e

e~ A OSTERBERG A

e e
(dqupg'y ) odwgg'o-

Sabbia debolmente limosa grigia con resti vegetali.
Sabbie grigie.

Sabbie limose grigie.

Limi sabbiosi argillosi grigi.

0,9

Argille limose sabbiose grigie.

Argille limose.

OSTERBERG B

Argille limose con resti vegetali.

0.5

0,7

Livello torboso. . .
Argilla limosa con livelli torbosi.

L5
Torba.

Argille scure torbose,

Fine sondaggio.
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P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 2: Stratigrafie sondaggi

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 72

Localita: Olmi — Via Postumia Ovest Comune: San Biagio di Callalta
Ditta: Privato Profondita: 10 m
Note: /
TAV,
GEORICERCHE sas. COMMITTENTE
& STELLA ¢, LUAGI ANTONIO B
: OLNI
! ss020 A MEZZAVIA, €3 LOCALITA
ARRARA 8. GIORGIO (PD)
Tel. 0495291364 -5292106 SONDAQRIO N'_L__QUOTA RC, DATA _23/07/1330
CAMPIONATORE DATA veLLo Ko DA ec.| FADE | PO 11520 T, THnE
CAMPIONT [~ sereem s oot [ st s S
L LT TR (] o ‘ " "
Ry il el DR. BOTTAZII M.
AR BArTRRREA. —-
nim s whndan | > l ' A, FAvEUSt e M"E{QEH”N P
LEL T T1) Y e " s £
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ALL. 3
STRATIGRAFIE TRINCEE



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 3: Trincee

STRATIGRAFIA TRINCEE N. 01 e 02

Localita: Rovaré — Vicolo Ossario

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 4,00 m

Note: -

committente :

lcantiere : SAN BIAGIO DI CALLALTA
[sondaggio: 1—2 |data esecuzione: 05/04/1997

Assistcn_t_.c_: _

(m) grafia

strati ., 4. descrizione

. . S 5
| queta descrizione
| (m)
| Terreno vegetale limoso | ; Terreno vegetale limoso
| sabbieso marrone | ' spbbinsn TrErrne
E
Argille grigia molle con [ Argilla grigia molle con
elementi vegetali | elementi vegetali
|
|
‘ 2
|
|
|

Argilla grigio con caronto

Argilla grigio con caoronto

L

b

o

- e e e e e e e . - o —




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 3: Trincee

STRATIGRAFIA TRINCEA N. 03

Localita: Olmi — Via Bergamo

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 2,50 m

Note: -
E
Profondita| s - . .
(m) g |stratorafia Descrizione litologica
a
w
0,25 Riporto
.40 .40 ﬂ m%m ﬂ
0,50 - [ o
Farry
o1 i i)
757 (e
o o
L LHFLH L . . . + .
1,00 — [T i o Limi argillosi e agille compatte
i
|\ 1|
1,25 — [t 13 1 i)
in N
[o7 0 n |
— Hoq It
150 EE
:ii 20 Argille plastiche
1,75 44 7 . . .
Sabbie argilloso limose
1.90
2,00 —
2,25 — Argille compatte
2,50 = 250 0.50
2,75 —
3,00 =
3,25 1
3,50 -
3,75 1
4,00 —
4,25 1
4,50
4,75 1
5,00 =
5,25 —




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 3: Trincee

STRATIGRAFIA TRINCEA N. 04

Localita: Olmi — Via Bergamo

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 2,40 m

Note: -
Profonditz €
rofondita| = - . .
(m) g |swatiorafla Descrizione litologica
g
w
0.25 =1 Riporto
0.40 0.40 [ PRt UW
[T I
0.75 7 e
[
[ I
1,00 — EU‘T%'W%_"?E Limo argillose torboso con resti di piante
[T I
1,25 - .
I
=
1,50 —pi B
[ i
ves| 1.2 P
1.75 77 Sabbie debolmente limose
1.80
2,00 4
Argille plastiche
2,25 -
2.40 0.50
2,50 —j=
2,75 -
3,00 —7
3,25 -
3,50 —j=
3,75 -
4,00 —
4,25 -
4,50 —j=
4,75
5,00 —j=
5,25 —




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 3: Trincee

STRATIGRAFIA TRINCEA N. 05

Localita: Cavrié — Via Goffredo Mameli

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 3,50 m

Note: -

Profondita
(m)

stratigrafla

spessori (m)

Descrizione litologica

1,00 — 100

1,256 ——

1,50 —7

Terreno

Lime sabbioso

0,75 - Argille compatte marron

Limi sabbioso—argillosi grigi molli

Chiagie medie sabbiose sature

marrone




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 3: Trincee

STRATIGRAFIA TRINCEA N. 06

Localita: Roncade — Via Postumia Est

Comune: San Biagio di Callalta

Ditta: Privato

Profondita: 3,00 m

Note: -
Profonditz £
rofondita| = - . .
(m) g |statgrafa Descrizione litologica
&
w
0.25 |/
Terreno vegetale limoso sabbioso argilloso marrone
0.50 —pmt
0.75 1
0.80
1,00 == Limi argillosi marroni
1,25 | e
Argille limoso sabbiose, compatie, con striature ocracee
150 - e nerastre, alla base strato concrezionato scure
e Sabbie limose biancastre con striature ocracee, presenza
[XChe di noduli calcarei
1.80
n—Lw—1_n
! n—Lw—1_n
n—Lw—1_n
2,25 4 —in—um
-_— Argille limose marroni e limi argillosi con striature ocracee
! n—Lw—1_n
n—Lw—1_n
2,75 4 —in—um
n—Lw—1_n
3,00 = 300 P
3,25 4
3.50
3,75 4
4,00
4,25 4
4,50 —o
4,75 7
5,00 —
5,25 —




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 3: Trincee

STRATIGRAFIA TRINCEA N. 07

Localita: Sant’Andrea di Barbarana — Via Enrico | Comune: San Biagio di Callalta

Toti

Ditta: Privato

Profondita: 6,50 m

Note: -

PROPRIETARIO:. ____ . _ UBICAZIONE: 1L
USO: TRINCEA ESPLORATIVA

METODO:. SCAVATORE

DA ESECUTRICE e o o
ANNO: 1995 PROFONDITA:_6.00 m
Quota Fondo Cava 8:50 m s.l.m. H,Om

2.0 gaF,C.,

STRATIGRAFIA

Sabbie e limi

AN

ig-0.06 0

Ta i, 0 w5 :
g:0-q.8

Sabbie e ghiaie

si0 .0 0 a6 a8}

B R L P P B B I R
woic-bigipgiPlolo’elE 650 0

(000 0519




ALL. 4
CENSIMENTO DELLE RISORGIVE PRESENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE RILEVATE DALLA PROVINCIA DI TREVISO



P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 4: Risorgive

Provincia di Treviso

CENSIMENTO RISORGIVE

Non definito

11/06/2007

San Biagio di Callalta

Fiume Nerbone

Scheda IFR n°® | 666 Denominazione risorgiva

X 1758071 Y 5062739 CTR 105122 Stato di attivita
Rilevatori Data

Regione Veneto Provincia Treviso Localita Borgo Chiesa Comune
Bacino Rio Mignagol e Fosso Nerbone Corso d'acqua
Tipo risorgiva sbarramento Profondita (mda p.c.) 0-2
Dimensioni (m) 1-5 Ombreggiamento Parziale

Stato dell'ambiente circostante

Tipologia di usi del suolo prevalente
Distanza media delle colture e/o del

terreno impermeabilizzato dalla risorgiva

Morfologia
Profilo

Stato del terreno

Substrato del fondale
Stato della risorgenza

Specie acquatiche
Estensione della vegetazione erbacea
Specie arboree e/o arbustive presenti

Copertura della vegetazione arboreo-
arbustiva

Origine della vegetazione arborea e/o
arbustiva

Elementi di degrado

1 - Stato dell’'ambiente circostante 2,0
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti 2
2 - Stato dell'area di rilievo 15

Coltivazioni e/o prato non stabile

<10 metri

3 - Stato geomorfologico 37
Testa di risorgiva mal definita 3
1:1 3
Trattenuto da vegetazione arborea e/o arbustiva 5

4 - Stato delle risorgiva

Prevalentemente fine (argilloso - limoso)

Naturale dal fondo

5 - Stato della vegetazione

Assenza di vegetazione acquatica

tra 10 e 50%

Tra2e4d

Tra10 e 50 %

Completamente indigena

6 - Elementi di degrado

Assenti

PUNTEGGIO - Indice di Funzionalita della Risorgiva (I.F.R.)

Altre informazioni

Tipo di manutenzione
Presenza di palizzata lungo le rive
Tipo di substrato circostante

Spessore dell'acqua nella testa (cm)
Profondita pelo libero dell'acqua

rispetto al piano campagna circostante

Stato della fauna macrobentonica
Presenza di fauna ittica

O

franco sabbioso

40

110

NOTE

tortora dal collare - ghiandaia. Lungo asta del fosso.

Temperatura (°C) 13,3
399

Paola Modena - Pietro Zangheri - Bruna Basso
www.progettazioneambientale.it

Conducibilita (microS/cm)




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 4: Risorgive

Provincia di Treviso

. CENSIMENTO RISORGIVE

Stato di attivita Non definito

11/06/2007

San Biagio di Callalta

Corso d'acqua Fiume Nerbone

Scheda IFR n® | 667 Denominazione risorgiva

X 1758049 \f 5062666 CTR 105122

Rilevatori Data
Regione Veneto Provincia Treviso Localita Borgo Chiesa Comune
Bacino Rio Mignagol e Fosso Nerbone

Tipo risorgiva sbarramento Profondita (m da p.c.) 0-2
Dimensioni (m) 1-5 Ombreggiamento Parziale

Stato dell'ambiente circostante

Tipologia di usi del suolo prevalente

Distanza media delle colture e/o del
terreno impermeabilizzato dalla risorgiva

Morfologia

1 - Stato dell’'ambiente circostante
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti

2,0

2 - Stato dell’area di rilievo

Coltivazioni e/o prato non stabile

<10 metri

3 - Stato geomorfologico

Presenza della testa di risorgiva (risorgiva 'tipo’)

Profilo

1:1

Stato del terreno

Trattenuto da vegetazione arborea e/o arbustiva

RER

Substrato del fondale

4 - Stato delle risorgiva

Prevalentemente fine (argilloso - limoso)

Stato della risorgenza

Naturale dal fondo

Specie acquatiche

5 - Stato della vegetazione

Assenza di vegetazione acquatica

Estensione della vegetazione erbacea

<10 %

Specie arboree e/o arbustive presenti

>4

Copertura della vegetazione arboreo-

>50%

arbustiva
Origine della vegetazione arborea e/o

Completamente indigena

arbustiva

Elementi di degrado

6 - Elementi di degrado

Assenti

PUNTEGGIO - Indice di Funzionalita della Risorgiva (L.F.R.)

Altre informazioni

Tipo di manutenzione
Presenza di palizzata lungo le rive
Tipo di substrato circostante

Spessore dell'acqua nella testa (cm)

Profondita pelo libero dell'acqua
rispetto al piano campagna circostante

O

limo argilloso

60

50

Stato della fauna macrobentonica

presente non rilevata

Presenza di fauna ittica

NOTE

Vicinanza autostrada

Temperatura (°C) 13,2
Conducibilita (microS/cm) 461

Paola Modena - Pietro Zangheri - Bruna Basso
www.progettazioneambientale.it




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 4: Risorgive

Provincia di Treviso
0 CENSIMENTO RISORGIVE

Scheda IFR n° | 668 Denominazione risorgiva
X 1758093 Y 5062722 CTR 105122 Stato di attivita Non definito
Rilevatori Data 11/06/2007
Regione Veneto Provincia Treviso Localita Borgo Chiesa Comune San Biagio di Callalta
Bacino Rio Mignagol e Fosso Nerbone Corso d'acqua Fiume Nerbone
Tipo risorgiva sbarramento Profondita (mdap.c.) 0-2
Dimensioni (m) 5-10 Ombreggiamento Parziale
1 - Stato dell’'ambiente circostante 1,0
Stato dell'ambiente circostante Aree urbanizzate e/o colture permanenti e/o vicinanza ad importanti infrastrutture 1
2 - Stato dell'area di rilievo
Tipologia di usi del suolo prevalente Coltivazioni e/o prato non stabile
Distanza media delle colture e/o del <10 metri
terreno impermeabilizzato dalla risorgiva
3 - Stato geomorfologico
Morfologia Testa di risorgiva mal definita
Profilo 1:1
Stato del terreno Trattenuto da vegetazione arborea e/o arbustiva
4 - Stato delle risorgiva
Substrato del fondale Prevalentemente fine (argilloso - limoso)
Stato della risorgenza Naturale dal fondo
5 - Stato della vegetazione
Specie acquatiche 1
Estensione della vegetazione erbacea tra 10 e 50%
Specie arboree e/o arbustive presenti >4
Copertura della vegetazione arboreo- >50%
arbustiva
Origine della vegetazione arborea e/o Completamente indigena
arbustiva
6 - Elementi di degrado
Elementi di degrado Assenti
PUNTEGGIO - Indice di Funzionalita della Risorgiva (I.F.R.)
Altre informazioni ' 568' : i
Tipo di manutenzione
Presenza di palizzata lungo le rive U
Tipo di substrato circostante franco sabbioso
Spessore dell'acqua nella testa (cm) 100
Profondita pelo libero dell'acqua 70
rispetto al piano campagna circostante
Stato della fauna macrobentonica presente non rilevata

Presenza di fauna ittica

NOTE

Non é propriamnete una testa di risorgiva quanto attraversata dall'asta del
corso d'acqua. In vicinanza A27

Temperatura (°C) 13,0
Conducibilita (microS/cm) 396

Paola Modena - Pietro Zangheri - Bruna Basso
www.progettazioneambientale. it




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 4: Risorgive

Provincia di Treviso

- CENSIMENTO RISORGIVE

Scheda IFR n® | 669 Denominazione risorgiva

X 1758065 Y 5062772 CTR 105122 Stato di attivitd Non definito
Rilevatori Data 11/06/2007

Regione Veneto Provincia Treviso Localita Borgo Chiesa Comune San Biagio di Callalta
Bacino Rio Mignagol e Fosso Nerbone Corso d'acqua _Fiume Nerbone

Tipo risorgiva sbarramento Profondita (mdap.c.) 0-2

Dimensioni (m) 1-5 Ombreggiamento Parziale

Stato dell'ambiente circostante

Tipologia di usi del suolo prevalente

Distanza media delle colture e/o del
terreno impermeabilizzato dalla risorgiva

Morfolodgia

1 - Stato dell'ambiente circostante
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti

2,0

2 - Stato dell’area di rilievo

Coltivazioni e/o prato non stabile

<10 metri

3 - Stato geomorfologico

Testa di risorgiva mal definita

Profilo

1:1

Stato del terreno

Trattenuto da vegetazione arborea e/o arbustiva

RREN

Substrato del fondale

4 - Stato delle risorgiva

Prevalentemente fine (argilloso - limoso)

Stato della risorgenza

Naturale dal fondo

Specie acquatiche

5 - Stato della vegetazione

Assenza di vegetazione acquatica

Estensione della vegetazione erbacea

<10 %

Specie arboree e/o arbustive presenti

>4

Copertura della vegetazione arboreo-

>50%

arbustiva
Origine della vegetazione arborea e/o

Completamente indigena

arbustiva

Elementi di degrado

6 - Elementi di degrado

Altro (specificare)

PUNTEGGIO - Indice di Funzionalita della Risorgiva (I.F.R.)

Altre informazioni

Tipo di manutenzione
Presenza di palizzata lungo le rive
Tipo di substrato circostante

FOTO

O

Spessore dell'acqua nella testa (cm)

20

Profondita pelo libero dell'acqua
rispetto al piano campagna circostante

20

Stato della fauna macrobentonica

Presenza di fauna ittica

NOTE

Presenza di edera sugli alberi. Scarico di erba sfalciata nella polla.

Temperatura (°C) 13,3
407

Paola Modena - Pietro Zangheri - Bruna Basso
www. progettazioneambientale. it

Conducibilita (microS/cm)




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 4: Risorgive

Provincia di Treviso

Non definito

11/06/2007

San Biagio di Callalta

Fiume Nerbonhe

. CENSIMENTO RISORGIVE
Scheda IFR n° | 670 Denominazione risorgiva
X 1758046 Y 5062809 CTR 105122 Stato di attivita
Rilevatori Data
Regione Veneto Provincia Treviso Localita Borgo Chiesa Comune
Bacino Rio Mignagol e Fosso Nerbone Corso d'acqua
Tipo risorgiva sbarramento Profondita (mda p.c.) 0-2
Dimensioni (m) 1-5 Ombreggiamento Parziale

Stato dell'ambiente circostante

Tipologia di usi del suolo prevalente
Distanza media delle colture e/o del

terreno impermeabilizzato dalla risorgiva

Morfologia
Profilo

Stato del terreno

Substrato del fondale
Stato della risorgenza

Specie acquatiche
Estensione della vegetazione erbacea
Specie arboree e/o arbustive presenti

Copertura della vegetazione arboreo-
arbustiva

Origine della vegetazione arborea e/o
arbustiva

Elementi di degrado

PUNTEGGIO - Indice di Funzionalita della Risorgiva (I.F.R.)

1 - Stato dell'ambiente circostante
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti

2 - Stato dell’area di rilievo

Coltivazioni e/o prato non stabile

<10 metri

3 - Stato geomorfologico

Testa di risorgiva mal definita

1:1

Sciolto trattenuto da vegetazione erbacea 3
4 - Stato delle risorgiva 2,5

Prevalentemente fine (argilloso - limoso) 1

Naturale dal fondo 4

5 - Stato della vegetazione
Piu di 1

tra 10 e 50%

Tra2e4

Tra10 e 50 %

Completamente indigena

6 - Elementi di degrado

Taglio della vegetazione riparia

Altre informazioni

Tipo di manutenzione
Presenza di palizzata lungo le rive
Tipo di substrato circostante

Spessore dell'acqua nella testa (cm)

Profondita pelo libero dell'acqua
rispetto al piano campagna circostante

Stato della fauna macrobentonica
Presenza di fauna ittica

NOTE

O

di riporto

60

70

presente non rilevata

corso d'acqua.

Non & propriamnete una testa di risorgiva quanto attraversata dall'asta del

Temperatura (°C) 13,1

Conducibilita (microS/cm) 404

Paola Modena - Pietro Zangheri - Bruna Basso

www.progettazioneambientale. it




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 4: Risorgive

Provincia di Treviso

. CENSIMENTO RISORGIVE
Scheda IFR n® | 671 Denominazione risorgiva
X 1758228 Y 5062760 CTR 105122 Stato di attivita Non definito
Rilevatori Data 11/06/2007
Regione Veneto Provincia Treviso Localita Borgo Chiesa Comune San Biagio di Callalta
Bacino Rio Mignagol e Fosso Nerbone Corso d'acqua _Fiume Nerbone
Tipo risorgiva sharramento Profondita (mdap.c.) 0-2
Dimensioni (m) 1-5 Ombreggiamento Totale

Stato dell'ambiente circostante

Tipologia di usi del suolo prevalente
Distanza media delle colture e/o del

terreno impermeabilizzato dalla risorgiva

Morfolodgia
Profilo

Stato del terreno

Substrato del fondale
Stato della risorgenza

Specie acquatiche
Estensione della vegetazione erbacea
Specie arboree e/o arbustive presenti

Copertura della vegetazione arboreo-
arbustiva

Origine della vegetazione arborea e/o
arbustiva

Elementi di degrado

1 - Stato dell'ambiente circostante
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti

2 - Stato dell'area di rilievo

Coltivazioni e/o prato non stabile

<10 metri

3 - Stato geomorfologico

Testa di risorgiva mal definita

2:1

Sciolto trattenuto da vegetazione erbacea

4 - Stato delle risorgiva

Prevalentemente fine (argilloso - limoso)

Naturale dal fondo

5 - Stato della vegetazione
Piu di 1

tra10 e 50%

>4

>50%

Prevalentemente indigena con qualche esemplare esotico e/o extrazonale

6 - Elementi di degrado

Scarichi diretti e/o indiretti

PUNTEGGIO - Indice di Funzionalita della Risorgiva (I.F.R.)

Altre informazioni |

Tipo di manutenzione
Presenza di palizzata lungo le rive
Tipo di substrato circostante

Spessore dell'acqua nella testa (cm)
Profondita pelo libero dell'acqua

rispetto al piano campagna circostante

Stato della fauna macrobentonica
Presenza di fauna ittica

671 FOTO

O

franco-sabbioso

30

110

NOTE

Elevata presenza urtica dicica.Non & propriamnete una testa di risorgiva
quanto attraversata dall'asta del corso d'acqua.

Temperatura (°C) 13,1
Conducibilita (microS/cm) 380

Paola Modena - Pietro Zangheri - Bruna Basso
www. progettazioneambientale. it




P.A.T. Comune di San Biagio di Callalta — Studio Geologico — Allegato 4: Risorgive

Provincia di Treviso

= CENSIMENTO RISORGIVE
Scheda IFR n® | 672 Denominazione risorgiva
X 1758020 Y/ 5063183 CTR 105122 Stato di attivita Non definito
Rilevatori Data 11/06/2007
Regione Veneto Provincia Treviso Localita Borgo Chiesa Comune San Biagio di Callalta
Bacino Rio Mignagol e Fosso Nerbone Corso d'acqua Fiume Nerbone
Tipo risorgiva sharramento Profondita (mda p.c.) 2-5
Dimensioni (m) 1-5 Ombreggiamento Parziale

Stato dell'ambiente circostante

Tipologia di usi del suolo prevalente
Distanza media delle colture e/o del

terreno impermeabilizzato dalla risorgiva

Morfolodgia
Profilo

Stato del terreno

Substrato del fondale
Stato della risorgenza

Specie acquatiche
Estensione della vegetazione erbacea
Specie arboree e/o arbustive presenti

Copertura della vegetazione arboreo-
arbustiva

Origine della vegetazione arborea e/o
arbustiva

Elementi di degrado

1 - Stato dell'ambiente circostante
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti

2,0

2 - Stato dell'area di rilievo

Coltivazioni e/o prato non stabile

<10 metri

3 - Stato geomorfologico

Testa di risorgiva mal definita

2:1

Trattenuto da vegetazione arborea e/o arbustiva

5

[ =
o
ol =] w EY LN N

4 - Stato delle risorgiva

Prevalentemente fine (argilloso - limoso)

Naturale dal fondo

5 - Stato della vegetazione

Assenza di vegetazione acquatica

<10 %

Tra2e4d

>50%

Prevalentemente indigena con qualche esemplare esotico e/o extrazonale

6 - Elementi di degrado

Assenti

PUNTEGGIO - Indice di Funzionalita della Risorgiva (I.F.R.)

Altre informazioni

Tipo di manutenzione
Presenza di palizzata lungo le rive
Tipo di substrato circostante

Spessore dell'acqua nella testa (cm)

Profondita pelo libero dell'acqua
rispetto al piano campagna circostante

Stato della fauna macrobentonica
Presenza di fauna ittica
NOTE

| 672

O

franco sabbioso con argilla

50

170

che sembrano inglobate nell'asta stessa.

Evidente ruscellamento appena a monte dell'affioramento. Presenza di edera
su alberi. Sull'asta lo studio geclogico del P.R.G. indicava altre due risorgive

Temperatura (°C) 12,9
Conducibilita (microS/cm) 421

Paola Modena - Pietro Zangheri - Bruna Basso
www.progettazioneambientale. it




